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OUALITY ASSURANCE CERTIFICATE OF COMPLIANCE 
(ACCORDINGTO Ei\10204 TYPE 3.1) 

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 
WE CERTIFY THATTHE PRODUCT LISTED BELOW WAS DESIGNED. MANUFACTURED AND TESTED ACCORDING TO OllR QUALITY SYSTEM AND RFQIIIKliMEN7S GIVEN IN ONE OR MORE OF THE 

FOLLOWING STANDARDS LAST EDITION: 
(CERTIFICAMOS QUE ELPRODUCTO LISTADO ABAJO FUE DISENADO. FABRICADO Y PROBADO DE ACUERDOCON NUESTRO SISTEMA DE CALIDAD Y CON REQUISITOS ESTABLWIDOS EN UNO O MAS DE LOS SIGUIENTES 

ESTANDARES ULTIMA EDICION.) 

.Al'l 508 - V A L \  E I\SI'FCTIU\ ASDTLSI h(i .\1'1 ul> - I'IPLI IUt  \ AL\ I \ -(>%TC. PI I Ci.B,ZLI . \ N U C H I í K  
Al'l 599 - hICiA1 I'II'G \ A l  VES - VIANGED. 1IIKFADI.I) Z\D \h l I  INhG API 6l!í, .S1 bkl. (;A'! 1 \'Al.\'E$, 1.1 \ \ C ~ r l )  ANLJ \VFl l)lSCn [\O5 
A\SI t116.1~ - ~ : Z C C  TO F ~ C E  .!.NI> FIID TO t h ~  DLULNSIOSS 01 v ZL\'CS ,%\SI 1316.11 - FOR(;FI) t r r r ~ \ ~ i \  hi,( K I  I - M ELDISG .A\D I I IKLADTI )  
ANSI 816-34 - VALVES - FLANGED, THREADED AND WELDlNG ENDS 
MSS-SP61 - PRESSURE TESTING OF STEEL VALVES 

P a r t  No. 
(Código) 

D e s c r i ~ t i o n  
Descripei6n 

AC081A08MAB830000M 
8" Fig. 5202 F UT WCB, API TRIM No.8 830000 
CAST STEEL GATE VALVE 150 CLASS 
(VALVULA COMPUERTA DE ACERO FUNDIDO CLASE 150) 

VALVE WlTH WW EMISSION CONTROL (50 PPWS M.) (VALVIRA SUmlNISTR*DA CON CONTROL DEBAJAS 
EMISIONES PUGlírVAS (50 PPM'S M.) ) 

- COMPACT STEELGATE VALVES - FLANGED, THREADED, 
WELDlNG AND EXTNDED - BODY ENDS 

C SHELL BsAM8 1 I t 
SlDE ILAOO) 

P N E U M A T l C  (PSI) I 80 80 
(NEUMTICA) 

f MECHANICAL TESTS IPROP hQCANlCW 1 
I I 

[ CHEMICAL COMPOSITION (?'o) COMPOSICION QUMICA (%) 1 TENS YIELD ELG RED BHN 
I . m1 WSI % ?4 

m@ IST 2ND 3RO A V 0  

75.84 45.39 28 50 166 

73.66 43.94 27 49 165 

85.70 37.56 36 49 154 

I . . 

lTEM HEAT NO. M$&F+gAL 
PARTE) (COLADA) 

BODY WH33796 ASTMA-2I6lWCB 
CUERPO 

BONNET WH33593 ASTMA.216IWCB 
BONETE 

WEDGE WH31920 ASTMA-2I6WCB 
DISCO 

P S v c MII S i  Ni Cr M 0  CU C b  
0.213 0.877 0.030 0.016 0.394 0.036 0.031 0.008 0.032 0.001 

Nomialifed to (Normalirado a) 930 Tem~er m fiemole a) 650 Enfriado en aire. 
0.199 0.940 0.029 0.014 0.432 0.035 0.033 0.006 0.025 0.001 

Nomalirated to (Nomialirado a) 930 Tem~er to (Temple a) 650 W a d o  en aire. 
0.195 0.940 0.023 0.009 0.355 0.038 0.052 0.019 0.037 0.001 

Normalizakd to (Nomialirado a) 930 Tem~er io (Temole a) 650 Enfriado en aire. 


