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OUALITY ASSLTRANCE CERTIFICATE OF COMPLIANCE 
I&CCOHIII \ I  1 0  l \IU?II1 r \ P t  11, 

\ \ E C I R \ h l l t N I O I ) t  < \I 1 1 ) 4 U C k K I I I  I C \ D O D l  C l \ I P I  l \ l l i \ I O  
W E  CERTIFY '1-HAT TME P R O D U C r  LlSTED B E W W  WAS DESIGNED. MANUFACTURED AND TESTED ACCORDING T O  O U R  QUALITY SYSTEM AND REQlllREMEN TS GIVEN IN ONE OR MORE O F  THE 

FOLLOWING STANDARDS LAST EDITION: 
(CERTIFICAMOS QUE EL PRODUCTO LISTADO ABAJO FUE DISENADO. FABRICADO Y PROBADO DE ACUERDO CON NUESTRO SISTEMA DE CALIDAD Y CON REQUISITOS ESTABLECIDOS EN UNO O MAS DE LOS SIGUIENTES 

ESTANDARES ULTIMA EDICION.) 

A 0 8  ZOQ - VALVE INSPECTION A N D  TESTING 
i!iG - hll'l.41 PLUC V.\l.\'I.S - ~ L A \ G E D . T I ~ R E A D E D  A\l>  W l 1  l)iVG 

A\SI  816 -10  - F.\( 'ETO F 4 C F  A N D  C\I> 10 F\I> OIUFSSIOSS  OF \',\I \'FS 
4SS1 016-34 - \'.4LVES - FLANGED l'IlKI.\I>FI> AYI) \VFI.DRG ENDS 
MSS-SP61 - PRESSURE TESTING O F  STEEL VALVES 

Part No. AC081A08MAB830000M 
(Código) 

D e s c r i ~ t i o n  8" Fig. S202 F UT WCB, API TRIM No.8 830000 
Descripción C A S T  S T E E L  G A T E  V A L V E  150  C L A S S  

(VALVULA C O M P U E R T A  D E  A C E R O  FUNDIDO C L A S E  150) 
VALVE W I n i  LOW EMlSSlON CONTROL (50 PPM'S MAX.) (VALVULA SUMINISTRADA CON CONTROL DE BAJAS 
EMISIONES FUGITIVAS (3 PPM'S MAX.) ) 

API 6 D  - PIPELME VALVES -CATE.  PLUG. BALL AND CHECK 
API 600 - STEEL CATE VALVES. FLANGED AND WELDING ENDS 
4 U S l U I O - I I  - FOR(iLD I I ' I ' I I N G ~ ,  SOCKLI - \I'LI UING , \NI> I IIKLAUI.D 
4 P I  602 - (  OMPAC T S I C L L  ü41C VALVES - l.'! \ \CII>. ' I l lRL~ZL>1~I>.  

WI:LI>ISG \VI> t X I  k \ I>bI> - B o l > \  F N I X  

f P R E S S U R E  TEST 
(PRUEBAS DE PRESION) 

HYDROSTATIC ( P S ~  
(HIDROSTATICA) 

P N E U M A T I C  (PSII 
\ 

(NEUMATICA) 

FACIO-21 R E Y '  

CERTIFICADO POR: C E R T I F I E D  B Y  : 
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Q U A L I T Y  ASSURANCE 

-4ía 

S H E L L  B A C K  S l D E  (LAw? 
(SEATI 1 2 

450 450 N A  N A  

80 80 
J 

M E C H A N I C A L  T E S T S  MECANICiIS) 

T E N S  Y l E L D  E L G  R E D  BHN 

m1 KPSl % % 
2NO 3RD AV0 CVN~Y. IST 

72.79 44.81 28 52 1 6 3  

75.1  1 45 .53  27 52 1 7 2  

77.14 41 .62  36 5 2  1 5 5  

C H E M I C A L  C O M P O S I T I O N  (%) COMPOSICI~N QUlMlCA ($4) 

ITEM HEAT No. MATERIAL 
(PAKTE) (COLADA) IASTM) 

BODY WH33822 ASTMA-216IWCB 
CUERPO 

BONNET WH33320 ASTMA-216IWCB 
BONETE 

WEDGE WH325M ASTMA-216NCB 
DISCO 

C P S v Mfl s i  N i  Cr M0 CU Cb 
0.220 0.870 0.027 0 . 0 1 0  0.427 0.043 0 .070  0 .016  0 .028  0 .001  

Nomalllated to (Nomialido a) 930 Temoei to (Temple a) 650 Enfnado en aM. 
0 . 2 1 2  0.900 0.025 0.011 0.366 0.039 0.039 0 .014  0.045 0.001 

NomalYated to (Nomialirado a) 930 Temoer to (Temole a) 650 Enfnado en aim. 
0 . 1 8 9  0.950 0.036 0.030 0 .424  0.038 0.050 0 .016  0.055 0.001 

Nomalirated to Momalllado a) 930 Temoer to (Temole a) 650 Enfnado en aire. 


