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(Numero) Number V102C6771 
(Fecha) Date u 2710112011 

(ACCDRDINC TO EN10204 TYPE 3.1) 
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 

WE CERTIFY THAT THE PRODUCT LISTED BELOW WAS DESIGNED. MANUFACTURED AND TESTED ACCORDING TO OUR OUALITY SYSTEM AND REOIJIREMENTS GNEN M ONE OR MORE OF THE 
FOLLOWMG STANDARDS LAST EDITION: 

(CERTIFICAMOS QUE EL PRODUCTO LISTADO ABAJO FUE DISEÑADO. FAENCADO Y PROBADO DE ACUERDO CON NUESTRO SISTEMA DE CALIDAD Y CON REQUISITOS ESTABLECIDOS EN UNO O MAS DE LOS SIGUIENTES 
ESTANDARES ULTIMA EDICION ) 

API 598 
API 599 

- VALVE WSPECTION AND TESTWG 
-METAL PLUG VALVES - FÚZNGED. THREADED AND WELDING 

ANSl B16-IO - FACE TO FACE AND END TO END DIMENSIONS OF VALVES 
ANSI B16-34 - VALVES - FLANGED, THREADED AND WELDlNG ENDS 
MSS-SP6I - PRESSURE TESTWG OF STEEL VALVES 

Part No. AC031A08MAB830000M 
(Código) 

Descriotion 3" Fig. 5202 F UT WCB, API TRIM No.8 830000 
Dacnpcihn CASI 'STEEL CATE V,\LVE 150 CLASS 

(\:U\'LILA COIIPCERTA DF. ACERO FUNDIDO CLASE 150) 
VALVE W T H  LOW EMISSION CONTROL (Y) PPM'S M.) (VALVULA SWISTRADA CON CONTROL DE BAJAS 
EMISIONES FUGííR.A.9 (50 PPM'S M.) ) 

API 6D 
API 600 
A ~ S I B I O - I I  -TORCED TITTI\CS. SilCKt I - WEI I>ISG ,\ND TIIREADCD 
4PI 002 -(.OMPA('T STECI. GA1 E \ ' . \ l . \ ' tS - FI.\NG~D.lHREADED. 

WFI I>ING /\NI> EYTI'YDED - BODY ESDS 

1 HYDROSTATIC (PSI) 1 450 450 
(HIDRosTATlcA) N A  N A ~  

PRESSURE TEST 
(PRUEBAS DE PRESION) 

f MECHANICAL TESTS (PROPMECANIChS) 1 

~~~~o~ SlDE (m) 1 2 

I 

TENS YlELD ELG RED BHN . WSI m1 % ve 
2ND 3 D  AVG m e  isr 

74.82 47.27 27 46 167 

74.10 45.24 28 47 166 

78.16 44.52 31 56 162 

2 

FACIO-21 REY "3" 

I 

CHEMICAL COMPOSITION (%) COMPOSICIÓN QUIMICA (%) 

CERTIFICADO POR: CERTIFIED BY: 
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD QUALITY ASSURANCE 

w \ 
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ITEM HEAT NO. MATERIAL 
(PARTE) ( C O M A )  (ASIMl 

BODY WH34548 A S T M A - 2 1 6 ~ ~ ~  
M R P O  

BONNET WH34778 ASTMA-216IWCB 
BONETE 

WEDGE WH34270 ASTMA-216IWCB 
DISCO 

C Mn P S Si Ni Cr Mo V Cu Cb 
0.207 0.914 0.029 0.011 0.393 0.020 0.055 0.001 0.027 0.004 

Normalizated to (Nomialirado al 930 T e w r  to Ciemole al 650 Iiñiado en aM.  

0.226 0.882 0.036 0.015 0.414 0.055 0.097 0.002 0.032 0.004 
Nomliuited u, (NomialUado al 930 T e w r  u, (Tem~le al 650 -0 en aire. 
0.208 0.922 0.032 0.011 0.450 0.031 0.024 0.001 0.026 0.005 

Nomialirated u, (Nomdimdo a) 930 Temer to (Tem~le a) 650 %do en aM.  


