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OUALITY ASSURANCE CERTIFICATE OF COMPLIANCE 
(ACCORDING TO EN10204 TYPE 3.1) 

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 
WE CERTIFY THATTUE PRODUCT LISTED BELOW WAS DESIGNED. MANUFACTURED AND TESTED ACCORDING TO OUR OUALITY SYSTEM AND REOUIREMENTS GlVEN IN ONE OR MORE OF THE 

COLUJWING STANDARDS LAST EDIT10N 
(CERTIFICAMOS QUEEL PRODUCTO LISTADO ABAJO FUE DlSEk4DO FABRICAW Y PROBADO DEACUERLM CONNUESTRO SISTEMA DE CALIDAD Y CON REQUISITOS ESTABLECIDOS EN UNO O MAS DE LOS SIGUIENTES 

ESTANDARES ULTIMA EDICION ) 

API 598 
API 599 

- VALVE INSPECTION AND TESTING API 6D - PIPELME VALVES - GATE, PLUG, BALL AND CHECK 
- METAL PLUG VALVES - FLANGED. THREADED AND WELDING API 600 - STEEL CATE VALVES. FLANGED AND WELDING ENDS 

ASSI HI6-10 - IACE 1'0 I.'ACE AND EZD 10 b.N1) 1)IMLYSIUVS U) VALVES 
ANSI ~ 1 6 . 3 4  - VAI v1.s - r~ AKGED,THREAD~I)  ASI) w1.1 I)IVG FSIIS 
MSS.SP6I - PRESSLRC TESl ING OF STELL VALVES 

Part No. AC031A08MAB830000M 
( C ~ g O )  3Iq Fig. 5202 F UT WCB, API TRIM No.8 830000 Descr ip t ion  

Descripción CAST STEEL GATE VALVE 150 CLASS 
(VALWLA COMPUERTA DE ACERO FUNDIDO CLASE 150) 

VALW W l T B  W W  EMlSSlON CONTüOL (3 PPM'S M.) (VALVUU SUMINISTRADA CON CONTROL DE BAJAS 
EMISIONES NCITIVAS(SOPPM'S MU.) ) 

N S I  Hlh-I I - ~ O K G ~ I )  1:rl.l I\(;s. SOCKF 1 - WEI.DIVG ASDTHRFADEI> 
.\Pl no? - COMPAC I S I  t F I  GAl E VALVES - FLAI\GED.THREADED. 

WELDIKG ASD EXTEKDED - BODY DIDS 

MECHANICAL TESTS MEC*NiUS) 

1 C H E M I C A L  C O M P O S I T I O N  f%I COMPOSICI~N QUIMICA (%) 1 TENS YIELD ELG RED BHN 1 

r 
P R E S S U R E T E S T  
(PRUEBAS DE PRESION) 

H Y D R O S T A T I C  (PSII 
(HIDROSTAIICA) 

J 
FACIO-21 W " 3 '  

CERTIFICADO POR: CERTIFIED BY : 
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD QUALlTY ASSURANCE 

sz& BACK (-1' 
(SEATI 1 2 

m1 m1 */e va 
2ND 3RD AVG m o  i s r  

83.96 45.97 30 49 167 

80.98 50.83 29 54 165 

82.51 49.59 27 51 164 

I 

ITEM HEATNo. MATERIAL 
(PARTE) (COLADA) (ASTM 

BODY WH.74178 ASTM A-ZI~IWCB 
CUERPO 

BONNET WH.74767 ASTMA-216IWCB 
BONETE 

WEDGE ~ ~ 3 4 3 4 5  ASTM A.216lWCB 
DISCO 

450 450 N A  N A  

\ ,  

C Mn P S S i  N i  Cr Mo V CU Cb 
0.201 0.880 0.027 0.010 0.373 0.015 0.013 0.001 0.026 0.003 

Nomlkated m Mormalizado a) 930 Temoer m (Temole al 650 EnfMdo en aire. 
0.201 0.990 0.032 0.011 0.484 0.027 0.026 0.001 0.035 0.005 

Nomüzated m Mormalizado al 930 T m m  (Temle a) 650 W a d o  m aire. 
0.205 0.824 0.035 0.013 0.399 0.024 0.010 0.001 0.020 0.002 

Normahted m Mormalirado a l  930 T e m r  m (Temole a) 650 Efiado en aire. 


