Industrial de Vabvulas, S.A. de C.V. {Numefo) Numbey 1 Vl G 8 o
Av. de La Indusiria Lote 16 Fracc. Industrial El Trebol (Fecha) Datd| |- |13/3072 i‘o B

:mwa ‘{873 - T epotzotlan Estado de Mextca C.P. 54600
' OUALITY ASSURANCE CERTIFICATE OF COMPLIANCE
o _ (ACCORDING TO EN10204 FYPE 3.1) : o
R : Lo . . ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CERTIFICADO DE CUMPLIM[ENTO A Af
TWE CE,RTIFY THAT THE PRODUCT LIS TED BELOW WAS DESIGNED MANUFACTURED AND. TESTED ACCORDING TO QUR QUALITY SYSTEM AND REQUIREMENTS EN IN ON CEI( VIOKIE Of IHE
CE Lo FOLLOWING STANDARDS LAST EDITION: _ a1 N
. (CERTIFICAMOS QUE EL PRODUCTO LISTADO  ABAJO FUE DISENADO, FABRICADO Y PROBADO DE ACUERDO CON NUESTRO SISTEMA DE CALIDAD Y CON REQUISITOS ESTABLECIDOS BN UNO O MAH DE LOSSIGUIENTES
o ' ESTANDARES ULTIMA EDICION.) o {
API 598 - VALVE|INSPECTION AND TESTING : API6D ' - PIPELINE VALVES - GATE, PLUG] BALL AND|CHECK
API 599 - METAL{PLUG VALVES - FLANGED, THREADED AND WELDING ’ APL 600 . STEEL GATE VALVES, FLANGEI] AND WE [ ENL} |
ANSIB16-10 - FACE TO FACE AND END TO END DIMENSIONS OF VALVES ANSIB16-11 - FORGED FITTINGS, SOCKET - LDING ANIP T gﬁg
'ANSI Bl6-34 - VALVES - FLANGED, THREADED AND WELDING ENDS API 602 - COMPACT STEEL GATE VALVES - FLANGE T 3
" MSS-SP6l - PRESSURE TESTING OF STEEL VALVES : WELDING AND EXTENDED - BOPY ENDS
Part No. M ABS _ ‘ , ,
(gédig ;)) AGO?1A08' 30000M ' : r PRESSURE TEST %HELI)J B &%,4 | [ SE T aaoe
Description 3" Fig. 5275 F UT WCB, AP1 TRIM No.8 830000M (PRUEBAS DE PRESTOTD) ke ' A o2
Descripeién  CAST STEEL:GLOBE VALVE 150 CLASS HYDROSTATIC (PSD 450 45014 | 315 |9 A ‘
(VALVULA GLOBO DE ACERO FUNDIDO CLASE 150) _ ' (HIDROSTATICA} |, Y - is’ e ||
VALVE WITH LOW EMISSION CONTROL (50 PPM'S MAX.} (VALVULA SUMINISTRADA CON CONTROL DE BAJAS ; . A 44 1
EMISIONES FUGITIVAS (50 PEM'S MAX.} ) l( e " PNEUMATIC (PSD P 8 NA
. [ 7 (NEUMATICA) N . o S
§ ([ MECHANICAL TESS). [ROMRGAIcS )
I -t
i rCHEMICAL COMPOSITION (%) COMPOSICION QUIMICA (%) TENS YiELD ENG| | RED || BEN J
"‘ . . KPS SI 3 . -
‘%IE_II}E{) (]éo%:? " M‘?T.qngmAL i C Mn P S Si Ni Cr Mo Cu v Ch cwri‘a ﬁr ) 2& jRD AVG
BODY "WH33584 - B 0.188 - 0.900 0.032°. 0.017 0.354 0.060 0.090  0.012 0.039 0.001 75.26 3.94 31 51 - _5166
CUERFO Normalizated to (Normalizadoe a) 930 , Temper to (Temple a) 650 Enfriado en aire. +
BONNET  WH33559 ASTM A-216/WCB 0.219 0.900 0.030  0.017 0.399 0042  0.056 0.007 0.028 0.001 74.82 5.24 LN 638
, BONETE Nomalizated to (Normalizado 2) 930 Temper to (Temple a) 650 Enfriado en aire. : {
WEBGE 0902131 ASTM A-216/WCB 0.190 0.680 0.020 0.013 0.230 0.010  0.043 0.000 0.031 0.000 70.33 .60 8 57 ?164
DI_SQ? . Normalizated to (Normalizado 2) 930 Temper to {Temple a) 650 Cooled in air. (Enfiiado en aire.) ‘
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CERTIFICADO POR: CERTIFIED BY : _
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD QUALIITY ASSURANCE ' NG
: 1 . ssica.Gdrcia
i




