
Industrial de Yalvulas, S.A. de C. V 
Av. de La Industria Lote 16 Fracc. Industrial El Trebol 
Teootzotlan. Estado de Mexico C.P. 54600 

(Numero)  N u m b e r  V102R0715 
(Fecha)  Da te  1 0210212011 

OUALITY ASSURANCE CERTIFICATE OF COMPLIANCE 
(ACCORDING TO EN10204 TYPLI 3.1) 

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 
WE C E R T W  THAT THE PRODUCT LlSTED BELQW WAS DESIGNED, MANUFACTURED AND TESTED ACCORDING TO OUR QUALITY SYSTEM AND KEQUIREMENTS GlVEN IN UNE OR MORE OF THE 

FOLLDWING BI'ANDARDS LAST EDITION: 
(CERTIFICAMOS QUE ELPRODUCTO LISTADO ABAlO FUE DISENADO. FABRICADO Y PROBADO DE ACUERDO CON NUESTRO SISTEMA DE CALIDAD Y CON REQUlSll'OS ESTABLECIDOS EN UNO O MAS DE LOS SIGUIENTES 

ESTANDARES ULTIMA EDICION.) 

API 598 - VALVE INSPECTION AND TESTMG API 6D - PIPE1.INE VALVES -CATE. PLUG. BALL AND CHECK 
AP1599 - METALPLUG VALVES - FLANGED. THREADED AND WELDING API 600 - STEEL CATE VALVES. FLANGED AND WELDlNG ENDS 
ANSlB16-10 - FACE TO FACE AND END TO END DNENSIONS OF VALVES ANSlB16-11 - FORGED FITTMGS. SOCKET - WELDING AND THREADED 
ANSlB16-34 - VALVES - FLANGED, THREADED AND WELDMG ENDS API 602 - COMPACT STEEL CATE VALVES - FLANGED, THREADED, 
MSS-SP61 - PRESSURE TESTMG OF STEEL VALVES WELDlNG AND EXTENDED - BODY ENDS 

Part No. AR031AO8MAB830000M I 
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(Ca igo)  
3" Fig. 5341 F UT WCB, API TRIM No.8 830000 D e s c r i ~ t i o n  

Descripción CAST STEEL SWlNG CHECK VALVE 150 CLASS 
(VALVULA RETENCION TIPO COLUMPIO DE ACERO FUNDIDO CLASE 150) 

VALVE W i i H  LOW EMISSION CONTROL 150 PPM'S MAX.) (VALVIILA SUMINISTRADA CON CONTROLDE BAJAS 
EMISIONES FUGITIVAS (Y) PPM'S M.) ) 

P R E S S U R E  TEST 
(PRUEBAS DE PRESION) 

H Y D R O S T A T I C  (PSD 
(HLDROSTATICAI 

P N E U M A T I C  (PSI) 
\ (NEUMATICAI 

I MECHANICAL TESTS (P"PMEC*NLcASl 

TENS M E L D  ELG RED BHN 

m1 KPSI % % 
C V N ~  IST 2ND 3RD A V 0  

73.81 45.82 26 49 165 

74.10 45.24 26 49 167 

95.56 73.81 29 43 290 

FACIO-21 E V " Y  

C H E M I C A L  C O M P O S I T I O N  (%) COMPOSICI~N QUIMICA (%) 

CERTIFICADO POR: CERTIFIED BY : 
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD QUALITY ASSURANCE 

lTEM HEAT No. MATERIAL 
(PARTE) (COLADA) (ASM 

BODY WH33918 ASTMA-2I6IWCB 
CUERW 

COVER WH33723 ASTMA-216NCB 
TAPA 

WEDGE WH8Zo3y ASTMA-217lCAIS 
DISCO 

C P S S i  V M n  N i  Cr M o  C u  C b  
0.192 0.888 0.027 0.010 0.419 0.023 0.055 0.010 0.027 0.005 

Normaliratcd to (Normalizado a) 930 Temoer lo (Temole a)  650 Enfriado en aire. 
0.200 0.920 0.026 0.012 0.418 0.031 0.085 0.002 0.029 0.001 

Nomlizated to (Normalizado a) 930 Temoer to r e m ~ l e  a) 650 E n M o  en aire. 
0.112 0.700 0.021 0.015 0.413 0.083 12.510 0.014 0.023 0.005 

Nomalizado a (Nomlirated 10) 970 Temole a CTemoer 10) 630 Cooled in a i r  (Enfriado en aire.) 

\ 


