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PLIANCE 
(ACCORDlhG TO EN10204 TYPE 3.1) 

ASEGURAMIENTO D E  CALIDAD CERTIFICADO D E  C U M P L I M I E N T O  
WECERTIFY THAT THE PRODUCT LISTED BELOW WAS DESIGNED. MANUFACTURED AND TESTED ACCORDlNO T O  OUR OUALlTY SYSTEM AND REOUIREMENTS ClVEN IN O N E  O R  MORE O F  THE 

FOLLOWING STANDARDS LAST EDTnON: 
(CERTIFICAMOS QUE EL PRODUCTO LISTAW ABAlO FUE DISECADO. FABRICADO Y PROBADO DE ACUERDO CONNUESTRO SISTEMA DE CALIDAD Y CON REQUlSlTOS ESTABLECIDOS EN UNO O MAS DE LOS SIGUIENTES 

ESTANDARES ULTIMA EDICION.) 

API 598 
API 599 

- \ 'AL\'E IYSPECTIO\. . -Z\U'StSTI\ü  
- \IETAL PLI'G VALVCS - ~I .ANGED. 'SHREADED AKD WELDIXG 

ANSlB16-10 - FACE T O  FACE A N D  END T O  E N D  DLMENSIONS O F  VALVES 
ANSI 816-34 - VALVES - FLANGED, THREADED AND W E L D M C  ENDS 
MSS-SP61 - PRESSURE T E S T M C  O F  STEEL VALVES 

P a n  No. AR041A08MAB830000M 
(COdigo) 

Descriotion 4" Fig. 5341 F UT WCB, API TRIM No.8 830000 
Descripción C A S T  S T E E L  S W l N G  C H E C K  VALVE 150 C L A S S  

(VALWLA RETENCI~N TIPO COLUMPIO DE ACERO FUNDIDO CLASE 150) 
VAL= WITH LQW EMISSION CONTROL (M PPM'S M.) (VALVULA SUMINISTRADA CON CONTROL DE BMAS 
EMISIONES FUGíTrYAS (M PPM'S M.) ) 

APL 6 D  
API 600 

- PIPELI\I- \ ALVES -CATE.  PLLG. B4LL AND CHECK 
- STECI. GATC \'.4I.\'ES. FLAXGED AND \\'ELDISG EKDS 

A\SI Hlh . l I  - FVRCED FITTI\GS. S O C K t  I - WELDI\C .4\D T t i W h D E D  
API 602 - CO\IPACT S T t F L  G.%TC \'AI.\'ES - t I.:\\GED. THREADED. 

M ELDR'G A\I> EXTCUDFD - BOOY E\D5  
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MECHANICAL T E S T S  (PROP~MECAN'CAs) 

1 CHEMICAL COMPOSITION (%) COMPOSICI~N Q U M I C A  (%) T E N S  Y l E L D  E L G  R E D  BHN 

S H E L L  
CAS< <> 

I I 

CERTIFICADO POR: C E R T l F l E D  BY : 
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Q U A L l T Y  ASSURANCE 

ITEM HEAT No. MATERIAL 
(PARTE) (COLADA) (i\Slm 

CUERPO 
COVER WH33594 ASlMA-216NCB 

TAPA 
WEDGE WHSM3 ASiISIM A-217lCAIS 

DISCO 

C S v m1 m1 % Ya 
Mn P si Ni Cr M0 CU 2ND 3RD AV0 

Nomlizated to (Normalizado a) 930 Temoer 10 (Temole a) 650 Enüiado en aire. 
0.219 0.840 0.029 0.017 0.406 0.049 0.043 0.007 0.028 0.001 

Normaliited to (Normalizado a) 930 T e m r  to (Temole a) 650 Enhiado en aire. 
0.1 19 0.590 0.031 0.012 0.479 0.080 12.680 0.020 0.022 0.027 

Normalizado a ~Normalirated te) 970 Tem~le a (Temoer to) 630 Caoled ui air. 

Cb 1 c w i a  isr 
BODY WH3361S ASTMA-216MCB 1 0.205 0.908 0.026 0.013 0.399 0.034 0.030 0.004 0.024 0.001 1 75.69 46.11 31 56 1 6 4  


