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Av. de La Industria Lote 16 Fracc. Industrial El Trebol 
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(Numero)  N u m b e r  V10C15943  
(Fecha)  D a t e  u 19/10/2010 

OUALITY ASSURANCE CERTIFICATE 0 F  COMPLIANCE 
(ACCORQING TO EN10204 TYPE 3.1) 

ASEGURAMIENTO D E  CALIDAD CERTIFICADO D E  CUMPLIMIENTO 
W E  CERTIFY THATTHE PRODUCT LISTED BELOW WAS DESIGNED, MANUFACTURED AND TESTED ACCORDING T O  OUR QUALiTY SYSTEM AND REQUIREMENE G N E N  M ONE OR MORE OF THE 

FOLLQWMG STANDARDS LAST EDITION. 
(CERTIFICAMOS QUE EL PRODUCTO LISTADO ABAJO FUE DISEÑAWJ, FABRICAWJ Y PROBADO DE ACUERW CON NUESTRO SISTEMA DE CALIDAD Y CON REQUISITOS ESTABLECIWS EN UNO O MAS DE LOS SIGUIENTES 

ESTANDARES ULTIMA EDICION ) 

AI'I 598 - VALVL: INSPEC'TION AND TESTING 
API 599 - ME1 Al. PI.UG VALVES - FLANGED,THRFADED ANU \VEI.DING 
ANSI Blh-lO - FACF T O  FACF ANI) l i N I > 1 0  END DIMENSIONS O F  VALVES 
ANSI B16-34 
MSS-SP61 

- VALVES - FLANGED.'IHRbAI>FI> AN1> WLLDING liNDS 
- PRESSURETESTING O F  STELI. VAI.VES 

Part No. AC041A08MA.48300000 
(Código) 

D e s c r i ~ t i o u  4" Fig. 5202 F UT WCB, API TRIM No.8 8300000 
Decnpii6n CAST S T E E L  C A T E  VALVE 150 CLASS 

(VALVULA COMPIIERTA Db: ACERO FUNDII>O CI.ASE 150) 
VALVE Wml M W  EMISSION CONTROL (SO PPM'S M.) <V*LVVLaSUMIMSTR*DA CON CONTROLDEBAJAS 
EMISIONES FUGITIVAS (SOPPM'S M.) ) 

API 61) - PIPI:I INt! VAI.VbS. CATE. PLII(i. BALL ANUCHECK 
API 6110 -SI E t l .  CATE VALVES. FLANGliDANI> WEI.I>ING ENDS 
ANSIBlh- I I  . FORGED FITI'INGS. SOCKI I - WFl I>ING ANDTIIRCAUEI) 
API 602 - COMPACT STEEL GATE VALVES - FLANGED, THREADED, 

WELDMG AND EXTENDED - BODY ENDS 

SHbILL PRESSURE 'l'l*:Sl' icnsl.i,, SlDE d a i x ~ i  
lYRiI1:UII UL I'KI SlCh 1 2 

MECHANICAL TESTS wRop mCaMcAs) 

1 CHEMICAL C O M P O S I T I O N  (%) COMPOSICI~N Q U M I C A  (%) 1 TENS YIELD E L G  RED BHN 

ITEM HEAT NO. MATERIAL 
(PARTE) (COLADA) (ASTMI 

BODY WH26499 A S M A - 2 1 6 ~ ~ ~  
CUERPO 

BONNET WH24562 ASTMA-216NCB 

CERTIFICAW POR: CERTIFIED BY : 
ASEGURAMIENTO DECALIDAD QUALITY ASSURANCE 

BONETE 

WEDGE D3843 ASTMA-217ic~15 
DISCO 

C P S Si v M n  N i  Cr M 0  CU Cb 
0.197 0.934 0.019 0 . 0 1 8  0.467 0.005 0.042 0 .028  0.027 0.011 

Nomalizated lo (Normalizado a) 930 Temwr lo Ciem~le a) 650 Cooled ¡o a". (Enüiado en a k . )  

0.216 0.940 0.030 0.016 0.524 0.016 0.032 0 .010  0.009 0.002 

l v s l  m, ",O 7- 
CW@ im 2ND 3RD AVG 

77 .58  45.68 2 5  4 8  1 5 9  

75.69 41.18 32 5 6  1 5 2  
Nomlizated lo Momalizado a) 930 Tcm~er lo  (Tem~lc a) 650 Cooled in a". (Enfriado en a&.) 

0.120 0 .740  0.024 0.017 0 .890  0.480 12.870 0.025 0.036 0.002 
Normalizado a Blomalizated 10) 970 Temle a ( T e m r  lo1 630 Enfriado en aire. ICooled in ai.1 

98.74 71.05 2 5  4 4  2 7 7  


