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OUALITY ASSURANCE CERTIFICATE OF COMPLIANCE 
(ACCORDINGTO EN10104 TYPE 3.U 

ASEGURAMIE~TO DE CALIDAD CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO , 

WE CERTIFY THAT THE PRODUCT LISTEDBEIDW WAS DESIGNED, MANUFACTURED AND TESTED ACCORDINGM OURQUALITY SYSTEM AND REQUIREMENTS GlVEN IN ONE OR MORE OF THE 
. . FOLLOWING STANDARDS LAST EDITION: 

(CERTIPICAMOS QUE EL PRODUCTO LISTADO ABATO FUE DISENADO, FABRICADO Y PROBAW DE ACUERDO CON NUESTRO SISTEMA DE CALIDAD Y CON REQUISITOS ESTABLECIDOS EN UNO O MAS DE ms SIGUIENTES 
ESTANDARES ULTIMA EDICLON.) 

API S98 - VALVE INSPI:CI'ION ANDTESTING 
API 599 -.VITAL PLUG VAI.VL:S - I;I.AN<iCD. THREADED AND WELDING 
ANSl BIli-IU - FACETO FACE Ahl) FN1)'I.O LND DlMENSlONS 01: VALVCS 
ANSlB16-34 - VALVES - FLANGED, THREADED AND WELDING ENDS 
MSS-SP6I - PRESSURE TESTING O F  STEEL VALVES 

Part No. AC041A08MAA8300000 
(Código) 

Descriut ion 4" Fig. 5202 F UT WCB, API TRIM No.8 8300000 
I>escnpci(in C,\S'I'Sl'~~.:EI. CATE VALVE 150 CLASS 

(VA1.VULACOMPUERTA DE ACE:HO FllNDlDO CI.ASE 150) 
VALVE WII'H I D W  EMlSSlON CONTROL (50 PPM'S m.) (VALVULA SUMINISTRADACON CONTROLDE BAJAS 
EMISIONES UUGlirVAS (50 PPM'S M.) ) 

API 61) - PIPI.I.INE VAI.VES - GATI.. I'IIIG. HAI.1. AND CIIECK 
API 600 - SI  Ekl. CATE VALVES. FLANCiCD AND WCLDING I.'NDS 
ANSI BIO-I 1 - FORGED FITTIXGS. SOCKIX - WCL.DINü ANI) I'HRbADED 
API 602 - C O M P A ~  STEEL GATE VALVES - FLANGED. THREADED. 

WELDING AND EXTENDED - BODY ENDS 

MECHANICAL TESTS 

I CHEMICAL COMPOSITION í%) COMPOSICIÓN QUIMICA (%) 1 TENS YLELD ELC RED BHN 

H Y D R O S T A T I C  IPSI) 
(HIDROSTATICA) 

P N E U M A T I C  íPS1) 
M E W T I U )  

450 450 NA N A  

80 80 

lTEM HEATNO. MATERIAL 
(PARTE) (COLADA) 1ASTt.n 

BODY WH23795 ASTMA-216NCB 
CUERPO 

BDNNET WH25754 ASTMA-216NCB 

PACID-21 REV 711 

CERTLFICAW POR CERTIFIED BY : 
ASEGURAMIENTü DECALIDAD QUALITY ASSURANCE 

Yolanda ponciano 

BONETE 

WDGE ~ ~ 8 , 2 0 6  ASTMA-2lllCAI5 
DISCO 

C P S v M n  S i  Ni  Cr M 0  CU C b  
0.214 0.899 0.030 0.021 0.426 0.005 0.045 0.005 0.024 0.001 

Nomalizated to Monoalizado a) 930 Temer to (Tem~le a) 650 Cooled i n  air. (Enfriado en aire.) 
0.205 0.951 0.032 0.020 0.416 0.005 0.069 0.008 0.010 0.005 

ws,  WSl 4 70 

C W ~  IST 2ND 3RD A V 0  

74.96 41.90 36 57 162 

74.53 43.50 24 46 155 
Nanoalizated to Mornializado a) 930 Tem~ei lo (Temle a) 650 Cwled in a i r  (Enfriado en aire.) 
0.132 0.751 0.030 0.026 0.665 0.101 12.690 0.020 0.037 0.020 

Normalizado a (Nonoalizated m) 970 Temle a (Tem~er m) 630 Enfriado en aire. (Cooled in a".) 
99.18 71.92 25 42 279 


