
OUALITY ASSURANCE CERTIFICATE OF COMPLIANCE 
(ACCORDING TO EN10204 TYPE 3.1) 

ASEGURAMIENTO D E  CALIDAD CERTIFICADO D E  CUMPLIMIENTO 
W E  CERTlFY THAT THE PRODUCT LISTED BELOW WAS DESIGNED. MANUFACTURED AND TESTED ACCORDMG T O  OUR OUALITY SYSTEM AND REOUIREMENTS GlVEN IN ONE O R  MORE O F  THE 

FOLLOWING STANDARDS LAST EDITION 
(CERTIFICAMOS QUE EL PRODUCTO LISTADO ABAJO FUE DISENADO, FABRICADO Y PROBADO DE ACUERDO CON NUESTRO SISTEMA DE CAI.IDAD Y CON REQUISITOS ESTABLECIDOS EN UNO O MAS DE ws SIGUIENTES 

ESTANDARES ULTIMA EDICION ) 

API 598 
API 599 

- VALVE INSPC(TI0N ANI) 1 kSI'ING 
- MllI'AL PLUU VALVES - FLANCiED.THREADED AND WEI.I>ING 

API 6 D  
API 600 

- PII'FI.INE VALVES - UA l t. PI L'G. t3Al.l. ANIICHECK 
STEEL UATL VAI.VI-S. tI .ANGFI> AN1) WEI.DING ENDS 

ANSl Blh-10 - FACE'I'O 1"ACE AND ENDTO END DlMENSlONS O F  VALVES ANSI DIO-I I - FORUHD t1'l.l INGS. SOCK€T - WELDING ANDTIIRFAI)El> 
ANSlB16.34 - VAI.VES - t l  ANGFU. 1HRt:ADEDAND WELDINU ENDS API 6112 - COMI'ACTSTEEL UATE VALVES - FLANUPD. I'IIREAOED. 
MSS-SP6I - PRCSSllRE TESIING O t  S I  k E l  VAIVI-S WEI.DING AND EXTI:NI>FI> - HOI>Y I<NI>S 

Part No. AC041A08MAA8300000 
(Código) 

Desc r io t ion  4" Fig. 5202 F UT WCB, API TRIM No.8 8300000 . ~ 

D~5zrip;liin CAST S T E E L  C A T E  VAI.VK 1150 CI.ASS 
(VALVULA C O M P O E R T A  DE ACERO FUNDII>O CI.ASE 150) 

VALVE lIml L a W  EMISSIONCONTRDL (M PPM'S MAX.) (VaLVULa SUMINISTRADACON CONTROL DEBAJAS 
EMISIONES FUGITNAS (=M'S MAX.1 1 

P R E S S U R E  (PRUEBAS DE PRESION) TEST S,H,FEOY ?&$$ SIDE (-1 1 2 

H Y D R O S T A T I C  IPSI) 
(HIDROSTATICA) 

PNEUMATIC IPSI) 
m r l M I \ T l r l ( ,  

DISCO 

450 450 N A  N A  

80 80 

MECHANICAL TESTS "R0PMECANIC4S) 

I!. 
FACIO-21 REV "3' 

CERTIFICADO POR CERI ' IFIED BY : 
ASI%UKI\MII:NlV 1>1 ('ALIDAU Ql lALlTY ASSllRANCE 

T E N S  Y l E L D  E L G  RED B H N  

KPSl KPSl % % 
cwm IST ZNO JRD AYO 

75.54 46.69 25 48 164 

77.86 40.74 28 46 156 

94.25 74.38 24 48 285 

C H E M I C A L  C O M P O S I T I O N  (%) COMPOSICI~N QUIMICA (%) 

ITEM HEAT No. MATERIAL 
(PARTE) (COLADAI 1ASTMl 

BODY WH7120 ASTMA-216rWCB 
CUERPO 

BONNET WH24703 ASTMA-216IWCB 
BONETE 

WEDGE WH81171 ASTMA-217ICAlS 

C S v M o  P Si N i  Cr M 0  Cu Cb 
0.195 0.505 0.027 0.016 0.453 0.040 0.040 0.010 0.010 0.001 0.375 

Nomalizated lo (Normalizado a) 930 Temer U> (Temle a) 650 Cwled in a". (Eruiiada en aire.) 
0.193 0.898 0.040 0.022 0.467 0.017 0.038 0.008 0.027 0.002 

N o m l i t e d  to (Nomializado a) 930 Temwr to (Temvle a) 650 Cooled in air. (Enfriado eo aire.) 
0.120 0.544 0.036 0.012 0.709 0.082 13.110 0.019 0.010 0.001 


