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OUALITY ASSURANCE CERTIFICATE OF COMPLIANCE 
(ACCORDING TO EN10204 TYPE 3.1) 

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CERTIFICADO DE C U M P L I M ~ ~ N T O  
WE CERTLFY TIJATTHE PRODUCT LISTED B E U W  WAS OESIGNED, MANUFACTURED ANDTESTED ACCORDING TO OURQUALITY SYSTEM AND REQUIREMENTS GlVEN IN ONE OR MORE OFTHE 

FOLLOWMG STANDARDS LAST EDITION: 
(CERTIFICAMOS QUE EL PRODUCTO LISTADO ABAJO FUE DISEÑADO, FABRICADO Y PROBADO DE ACUERDO CON NUESTRO SISTEMA DE CALIDAD Y CON REQUISITOS ESTABLECIWS EN UNO O MAS DE LOS SIGUIENTES 

ESTANDARES ULTIMA EDICION) 

ADT <o* - VALVE INSPECTION AND TESTMG 
$1, S .>~.#. 
Al'l 59'1 - MClAL 1'1 llti VAL V1.S - I~'I.ANCiEI>.'IIIKliADLI> ANI) WI.lI)IN(i 
ANSl lllh-10 - I.'ACt ' 1 0  I:A('C AND CND TU EN» L)IMI:sSIotiF 01. VALVliS 
ANSI Hlh-34 - VA1 VES - I:LAN(iFI>, I'IIRI'Al>lil> ANI) Wk.I.I>IN<i L:NDS 
MSS-SP6I - PRESSURE TESTING O F  STEEL VALVES 

Part No. AC041A08MAA8300000 
(Código) 

Descri~tion 4" Fig. 5202 F UT WCB, API TAIM No.8 8300000 
Descripción C A S T  STEEL C A T E  VALVE 150 CLASS 

(VALVULA COMPUERTA D E  A C E R O  FUNDIDO CLASE 150) 
VALVE WITH M W  EMISSION CONíROL (M PPM'S (VALVULA SUMINiSTRADA CON CONTROLDE BAJAS 
EMISIONES PUCITNAS (50 PPM'S MAX.1 

API 6D - PLPELME VALVES -CATE, PLUG, BALL AND CHECK 
API 600 - STEEI. GATE VALVES. FLANGED AND WELDING ENDS ~~~ ~~ 

ANSl 1116-1 1 - l ~ ) K t i l . l >  I IITINGS. SO<.KTT. WI'I I>IN(i AND'IIIKkADI.I> 
AI'I hn2 - COMI>A(.I S I I : I I  ( ~ A I L  V A I  VI:S - FI.AN~;I.I):IIIKI:ADEI), 

WI I I>ING ,\NI) I X I I S l )kI)  - 1101)Y l.'hl>S 

I HYDROSTATIC (PSI) I 150 

450 
(HIDROSTATICA) N A l  r PKI:SSURE TES'I' 

IYKUFIIA\ DF P R L \ I i I \  
s11~.1.1. SloF ,IAIX), 
.c95<<>. 1 2 

MECHANICAL TESTS (PROP. MECANICAS) 

TENS YIELD ELG RED BHN 

KPS, KPSl % % 
2ND 3RO AV0 CWG IST 
170 76.27 47.41 27 45 

74.53 43.50 24 46 155 

97.59 70.47 22 39 289 

CHEMICAL COMPOSITION (%) COMPOSICI~N QUIMICA (%) 

ITEM HEAT No. MATERIAL 
(PARTE1 (COLADA) (ASTMI 

CUERPO 
BONNET WH25755 ASTMA-zI6rwCB 

BONETE 
WEDGE ~ ~ 8 1 3 4 7  ASTMA-217ICAIS 

DISCO 

V Cb c Mn P S s i  Ni  Cr M0 CU 
p p  

Namlizated Ui (Nomalirado a) 930 Temsr Ui (Temple a) 650 Cooled M a". (Enfriada en a M I  
0.197 0.905 0.026 0.013 0.465 0.005 0.033 0.009 0.009 0.003 

N o m l ~ a i P d  lo ( N a m ü a d o  a) 930 Temwr lo (Temple a) 650 Cooled in a". (Enfriada en aire.) 
0.144 0.615 0.024 0.017 0.526 0.099 13.280 0.030 0.026 0.023 

Nomializado a (Nomlirat~d to) 970 Temole a (Temer lo) 630 Enfnado en alre. (Cooled in air)  


