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OUALITY ASSURANCE CERTIFICATE OF COMPLIANCE 
(ACCORDING TO EN10204 TYPE3.1) 

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CERTIFICADO D E  CUMPLIMIENTO 
WE CERTIFY THAT THE PRODUCT USTED BELOW WAS DESIGNED, MANUFACTURED AND TESTED ACCORDING T O  OUR QUALITY SYSTEM AND REQUIREMENTS GlVEN IN ONE OR MORE OFTHE 

FOLLOWING STANDARDS LAST EDITION 
(CERTIFICAMOS QUE EL PRODUrTO LISTADO ABATO FUE DISENADO, FABRICADO Y PROBADO DEACUERW CON NUESTRO SISTEMA DE CALIDAD Y CON RtQUISITOS ESTABLECIWS EN UNO O MAS DE I*>S SIGUIENTES 

ESTANDARES ULTIMA EDICI~N 1 

API 598 - VALVE INSPECTION AND TESTING 
API 599 -METAL PLUG VALVES - FLANGED, THREADED AND WELDING 
ANSlB16-10 - FACE T O  FACE AND END TO END DMENSIONS O F  VALVES 
ANSl Blh-34 - VALVES. FLAN<iED.THREADED ASD WCLDING ENDS 
MSS-SP61 - PRESSURI('II.'S'nNG 01: STEEL VALV1.S 

Part No. AC041AO8MAA8300000 
(Código) 

Descr io t ion  4" Fig. 5202 F UT WCB, API TiUM No.8 8300000 
Descripción CAST STEEL C A T E  VALVE 150 CLASS 

(VALVlJLA COMPUERTA DE ACERO FUNDIDO CLASE 150) 
VALVE WiíA W W  EMrSSrON CONTROL (M PPM'S M.) WALV- SUMINISTRADA CON CONTROLDE BAJAS 
EMISIONES PUCITNAS (SOPPM'S M.] 1 

APi 6 D  - PlPCLlNC VAIVbS - GATC. PLU<i, BALL ANDCHECK 
API 6011 - S W E l  CATE VALVES. FLANGEL) AND WEI.I>ING kNDS 
ANSl BI6-I  1 - FOI<GFI> FITTIN<iS. SOCKI:I - WEI.I>ING ANI>l  HREAUCD 

- COMPAC~ STEEL GATE VALVES - FLANGED. THREADED, 
WELDING AND EXTENDED - BODY ENDS 

SHKLI. ~$:,? PKESSURE T E S T  ,<.nsci,, SlDE ~ n u < i i  
(PRIKRAS DE PRUlUVl I 2 

HYDROSTATIC ( P S ~  
(HIDROSTATICA) 

P N E U M A T I C  íPSI) 
-MATICA> 

450 450 N A  N A  

80 80 

MECHANICAL TESTS ~ROPMECAMCAS) 

('FRTIFICAIX) POR CEHTlFlED BY : 
ASrGUilAMltNIO UL~CALII)AIl QUALI'I'Y ASSUUANCE 

, 

Yolanda Ponciano 

TENS YIELD E L G  RED BHN 

KF'Sl KPSl % % 
emz 1st 2ND 3RD AVG 

74.53 45.67 29 48 166 

72.21 43.65 25 50 159 

100.92 68.44 25 47 271 

CHEMICAL C O M P O S I T I O N  (%) COMPOSICI~N QUMICA (%) 

, 

ITEM HEAT No. MATERIAL 
(PARTE) 1COUDAI 1ASTMl 

BODY WH5586 A S T M A - 2 1 6 ~ ~ ~  
cmm 

BONNET WHZ6159 ASTMA-216AVCB 
BONFIE 

WEDGE D3576 ASTM A-2171~~15 
DISCO 

PACIO-21 REV "3" 

C S v M n  P S i  Ni  Cr M 0  CU C b  
0.215 0.907 0.018 0.017 0.510 0.020 0.030 0.010 0.020 0.001 

Nomialiíated lo ( N o m l k d o  a) 930 Temver to (Temple a) 650 Caoled in air (Enftiado en aire.) 
0.192 0.891 0.027 0.010 0.479 0.005 0.020 0.014 0.026 0.014 

Nomalirated to (Nomlirado a) 930 Temper lo (Temple a) 650 Caoled ui air (E&ado en aire.) 
0.120 0.830 0.020 0.016 0.840 0.310 12.230 0.026 0.034 0.002 

Nomializado a (Nomlizated lo) 970 Temple a (Temwr to) 630 E&ado en a M  (Cooled in a".) 


