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OUALITY ASSURANCE CERTIFICATE OF COMPLIANCE 
(ACCORDINC TO EN10204 TYPE 3.1) 

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 
W E  CERTlFYTHATTHE PRODUCT LISTED B E W W  WAS DESIGNED, MANUFACTURED ANDTESTED ACCORDING TO OURQUALITY SYSTEM AND REQUIREMENT5 GNEN IN ONE OR MORE OFTHE 

FOLWWING STANDARDS LAST EDmON.  
(CERTIFICAMOS QUE EL PRODUCTO LISTADO ABAIO FUE DISENADO, FABRICADO Y PROBADO DE ACUERDO CON NUESTRO SISTEMA DE CALIDAD Y CON REQUISITOS ESTABLECIDOS EN UNO O MAS DE ws SIGUIENTES 

ESTANDARES ULTIMA E D I C I ~ N  ) 

API 598 - VALVE INSPECTION AND TESTMG API 6D - PlPELME VALVES - GATE, PLUG, BALL AND CHECK 
API 599 - METAL PLUG VALVES - FLANGED. THREADED AND WELDMG API 6nn - STEEL CATE VALVES. FLANGED AND WELDING ENDS . ~ - - ~~ ~ --- - ~~ - 

ANSl B16-10 - FAC'ETO FACE AND END 10 I N D  DlMENSlONS 01. VA1 VliS ANSlB16-11 - FORGI.I> FII~I'INGS. SOCKET - WI:I.I>IN<I AND TIIREADED 
ANSl H16-34 VALVES - FLAN(iI>L).'I'HKFAI>kI> ANI> WI:I.I>INCi +NI>% API 602 - COMI'ACI STEELGATI: VA1.Vb.S - FLAKüED.'I IIKkADED. 
MSS-SPhl - PRL'SSUKI:'I1..Sl'ING OF SI'EFL VAI.VES WELDlNCi AND EX'IlNI>EI> - RODY ENDS 

Part No. AC041AO8MAA8300000 
(Código) 

Descriotion 4" Fig. 5202 F UT WCB, API TRIM No.8 8300000 
Descripción CAST STEEL C A T E  VALVE 150 CLASS 

( V A L W L A  COMPUERTA DE ACERO FUNDIDO CLASE 150) 
VALVE WTBLOW EMISSION CONTROL 150 PPM'S MAX3 P'ALYULa SUMMISTRADACON CONTROLDEBAJAS 
EMISIONES FUGITNAS 150 PPM'S MAX.1 1 

PRESSURE TEST ?,AS&? ?&$$ 
SlDE (LADO) 

(PRUEBAS DE PRESION) 1 2 

1 (NEUMATICA) 1 J 
MECHANICAL TESTS (PROP.mCANICAS) 

1 CHEMICAL COMPOSITION (YO) .COMPOSICION QUIMICA (%) 1 TENS YIELD ELG RED BHN 1 
I I 

FACIO-21 REV '3' 

CERTIFICAW POR: CERTlFlED BY : 
ASEGURAMIENTO DECALIDAD QUALITY ASSURANCE 

Yohnd@onciano 

ITEM HEAT NO. MATERIAL 
(PARTE) (COLADA) (ASTM) 

CUERPO 

BONNET WH5192 ASTM A-2 IóIWCB 
BONETE 

WEOCE 03587 ASTMA-2171CAI5 
DISCO 

C Mn P S V 
m1 KPSl % % 

Si Ni Cr M0 CU Cb 1 C V N ~  IST 2ND 3RD AV0 

BODY m 0 7 7 2  ASTM A-TmWcn 1 0.181 0.965 0.015 0.006 0.428 0.038 0.034 0.021 0.005 0.001 0.364 1 78.88 48.29 32 50 161 
Normalizated to iNormahdo a) 930 T e m ~ r  lo (Temole a) 650 Caaled inair. (Enfriada en aire.) 
0.201 0.879 0.023 0.018 0.448 0.030 0.040 0.010 0.020 0.001 

Normaliratal to (Nonnalkdo a) 930 Temwr to (Tenle a) 650 Cwled in a". (Enfriado en aire.) 
0.120 0.840 0.029 0.014 0.970 0.250 12.360 0.036 0.035 0.002 

Normalizado a R ( o m l i t e d  to) 970 Temi>le a ( T e w r  to) 630 Enñiado en a&. (Cooled in a".) 

75.25 47.70 25 45 168 

99.47 69.46 28 43 273 


