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i OUALITY ASSURANCE CERTIFICATE OF COMPLIANCE 

. .  . 
(ACCORDING TO.EN10204 TYPE 3.1) 

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 
WE CERTIFY THATTHE PRODUCT LISTED BELOW WAS DESIGNED, MANUFACTURED AND TESTED ACCORDMGTO OUR QUALITY SYSTEM AND REQUIREMENTS G N E N  IN ONE OR MORE OF THE 

. . FOLLQWING STANDARDS LAST EDITION: 
(CERTIFICAMOS QUEEL PRODUCTO LISTADO ABAJO FUE DISEÑADO, FABRICADO Y PROBADO DE ACUERDO CON NUESTV SISTEMA DE CALIDAD Y CON REQUISITOS ESTABLECIDOS EN UNO O MAS DE W S  SIGUIENTES 

ESTANDARES ULTMA EDICION.) 

API 598 - VALVE INSPECTION AND'TESI ING API 61) - PIPEI.INE VA1 VFS -<¡ATE. PLtlCi. BALL ANI>CHtCK 
API 59'4 - METAL PLUG VALVES - FLANGED. THRFAI>FI> AND WFI.I>ING A1'1 000 - S1 ECICiAl F: VALVCS, FLANGkO ANI> WEl.l>lNG CNDS 
ANSl BIb-lO - FACE ID FAC'E AND END M) END DlMENSlONS O F  VALVCS ANSlB16-1 1 - FOKGEDFITTINGS. SOC'KI:l'- WFl I>INGANDTIIRCAI>kI> 
ANSlBl6-34 - VALVES - FLANGED, THREADED AND WELDMG ENDS 
MSS-SP61 - PRESSURE TESTMG OF STEEL VALVES 

Part No. AC041A08MAA8300000 
(Código) 

Descri~tion 4" Fig. 5202 F UT WCB, API TRIM No.8 8300000 
Descripción CAST S T E E L  CATE VALVE 150 CLASS 

( V A L W L A  COMPUERTA D E  ACERO FUNDIDO CLASE 150) 
VALVE WITB LOW EMISSION CONTROL (SO PPM'S M.) (VALVllLASUMlNISTRADACON CONTROLDE BAJAS 
EMISIONFS PUGíiNAS(S0 PPM'S MAX.) ) 

API 602 - COMPACT STEEL GATE VALVES - FLANGED, THREADED. 
WELDMG AND EXTENDED - BODY ENDS 

I H Y D R O S T A T I C  IPSI) I 150 

450 
WIDROSTATICA) N A l  

P R E S S U R E  T E S T  
(PRUEBAS DEPRESION) 

1 P N E U M A T I C  (PSI) 
~ U M A T I C A ~  I 

SC,l&y I@$# 
SlDE (m) 

1 2 

MECHANICAL TESTS (PROP.mAN'CAs) 

1 C H E M I C A L  C O M P O S I T l O N  1%) COMPOSICI~N QUlMlCA (%) 1 TENS YlELD E L G  RED BHN 
J . 

KPSl KPSl % % 
CVND IST 2ND 3RD AV0 

74.53 45.53 31 47 154 

74.09 47.27 30 56 159 

I . , 

BONFTE 

WEDGE WH81617 ASíMA-217ICAIS 
DISCO 

CERTElCADO POR: CERTIFIED BY : 
ASUiURAMlENTO DE CALIDAD QUALlTY ASSURANCE 

ITEM HEAT No. MATERIAL 
(PARTE) (COLADA1 (ASTM) 

BOOY WH14495 ASTMA-216rWCB 
CUERPO 

BONNET m 4 7 7 2  ASTMA-216IWCB 

1 
I 11 

Yolanda Ponciano 

C S V Cb Mn P S i  N i  Cr M0 CU 
0.210 0.853 0.021 0.014 0.454 0.035 0.039 0.017 0.030 0.011 

Nomalizated to (Nomalizado a) 930 Temver to (Temple a) 650 Cwled ui a& (Enfriado en aire.) 
0.198 0.930 0.033 0.019 0.454 0.012 0.059 0.010 0.025 0.006 

Nomalizated to (Nomalizado a) 930 Temver to (Temole a) 650 Cwled in air. (Enfriado en aire.) 
0.138 0.732 0.037 0.017 0.494 0.108 13.740 0.052 0.025 0.026 

Nomalirado a (Nomlirated to) 955 Temle a (Temwr 10) 630 Enfriado en aire. (Cooled in a".) 
99.76 71.48 23 42 226 

FACIO-21 REV'3' 
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