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OUALITY ASSURANCE CERTIFICATE OF COMPLIANCE 
(ACCORDINC TD EN10204 TVPE 3.1) 

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 
WE CERTIFY THAT THE PRODUC7 LISTED BELDW WAS DESIGNED. MANUFACTURED AND TESTED ACCORDING TO OUR QUALITY SYSTEM AND REQUIREMENTS GlVEN IN ONE OR MORE OF THE 

FOLLOWING STANDARDS LAST EDITION 
(CERTIFICAMOS QUE ELPRODUCTO LISTADO ABAJO FUE DISENADO. FABRICADO Y PROBADO DE ACUERDO CON NUESTRO SISTEMA DECALIDAD Y CON REQUISITOS ESTABLECIDOS EN UNO O MAS DE LOS SIGUIENTES 

ESTANDARES ULTIMA EDICION ) 

4PI 5% - \ .AL\'E ISSPC( 1 IU\ ,\SI> I I S  I ING API bl> - PIPCLI\I \'Al \ 1 S -c ih lk . .  PLII(i. BAl I .\NI>CHCCK 
.VI 199 - MtT4L PI I'G \'.4I VFS - FL.X\(iLD THRCADLDA\D Wtl.I>lVG \1'1 hOL - S I  t t l  iiXTC \'.4L\'I S I I AS(GFD A\D WI'I I>I\G ENDS 
4NSI Rlh-li) - F.4CTTO FACE A S D  END IC, CKl) DIM1:USIONS 01' \'.\I.VES .ANSIU16-II - FOR(iLD I:I 1.1 I\GS SOCKFT - WLLI>I\G I N D  TtIKF,Il>tl> 
ANSlB16-34 - VALVES - FLANGED, THREADED AND WELDiNG ENDS 
MSS-SP6I - PRESSURE TESTMG OF STEEL VALVES 

Part No. AC042A08MAA8300000 
(Código) 

Descri~tion 4" Fig. 5206 F UT WCB, API TRIM No.8 830000 
Desc"aci6n CAST STEEL CATE VALVE 300 CLASS 

COMPACT STEEL CATE VALVES - FLANGED. THREADED, 
WELDING AND EXTENDED - BODY ENDS 

C SHELL PRESSURE TEST (asco) 
SlDE (LADO) 

(PRUEBAS DE PRESIOM 1 2 

.~--- -~ 

(VALVULA COMPUERTA DE ACEROFUNDIDO CLASE 300) (HIDROSTATICA) 

VALI'E WrmLOW EMISSIONCOMROL 150PPM'SMLX.)NALVULA SLIUMISTRADA CON CONTROLDEBUAS 
EMISIONES FUGITIVAS (Y) PPM'S m.) PNEUMATIC IPSI) 80 80 

(NEUMATICA) 

MECHANICAL TESTS (PROPMECANICAS) 

1 CHEMICAL COMPOSITION (%) COMPOSICION QUlMlCA (%) 1 TENS YIELD ELG RED BHN 
I . . 

ITEM HEAT No. MATERIAL C P S Ni V 
WSl WSI % % 

(PARTE) (COLADA) 1ASTMl MU s i  Cr M0 CU Cb CVNa IST 2ND 3RD AV0 

BODV WH22538 ASTM b216IWCB 10.208 0.960 0.021 0.010 0.496 0.022 0.044 0.013 0.040 0.001 1 76.27 45.10 29 56 154 

FACIO-21 REY' 

CERTIFICADO POR: CERTIFIED BY : 
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD QUALITY ASSURANCE 

m a l c í a  

CUERPO 

BONNET WH19139 ASTM A-216wCB 
BONETE 

WEDCE 02501 MIMA-217KAIS 
DISCO 

Nomlizated to Momialirado a) 930 Temoer to (Temole a) 650 Cwled ui a% (Enfñado en a k . )  
0.197 0.950 0.027 0.021 0.430 0.042 0.056 0.012 0.021 0.001 

Nomlirated to (Nomialirado a) 930 Te-r to (Temple a) 650 Cwled ui air. (Enhiado en aire.) 
0.100 0.760 0.017 0.011 0.950 0.510 12.100 0.023 0.042 0.002 

Nomializado a Momlizated m) 970 Tem~le a (Tcmwr 10) 630 Coolcd ui a". (Enúiado en aire.) 

88.59 52.34 36 45 160 

99.62 69.75 25 46 270 


