
Industrial de Vali~ulas, S.A. de C. V. 
Av.  de La Industria Lote 16 Fracc. Industrial El Trebol 

OUALITY ASSURANCE CERTIFICATE OF COMPLIANCE 
(ACCORDINC TO EN10204 TYPE 3.1) 

ASECIlRAMlENTO DE CALIDAD CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 
WE CERTIFY THATTHE PRODUCT LISTED BELQW WAS DESIGNED, MANUFACTURED AND TESTED ACCORDING TO OUR OUALITY SYSI'EM AND REOUIREMENTS GIVEN IN ONE OR MORE OF THE 

FOLLOWING STANDARDS LAST EDITION: 
(CERTIFICAMOS QUE EL PRODUCTO LISTADO ABAJO FUE DISENADO. FABRICAW Y PROBADO DE ACUERDO CON NUESTRO SISTEMA DECALIDAD Y CON REQUISITOS ESTABLECIDOS EN UNO O MAS DE LOS SIGUIENTES 

ESTANDARES ULTIMA EDICION.) 

4PI S99 - \'r\L\'C I\>PCCTIOZ i i N I l  1 t<, 11% 
hPI  599 - ME1 Al PI I G  V.RLVI:S - FL\S(iF.D TIIKF \1>1:I) . \VD WELDIN~B 
A\SI 816-10 - FACE TO FACF. AND FNI> I U  I.YU DLUENSIONS 06 \ 'A l  V I S  
ANSlB16-34 - VALVES - FLANGED, THREADED AND WELDING ENDS 
MSS-SP6I - PRESSURE TESTMG O F  STEEL VALVES 

P a r t  No. ACOllAO8MAA8300000 
(Código) 

Desc r ip t ion  2" Fig. 5202 F UT WCB, API TRIM No.8 830000 
Descripci6n CAST STEEL GATE VALVE 150 CLASS 

(VALVULA COMPUERTA DE ACERO FUNDIDO CLASE 150) 
VALVE WíiH LOW EMISSION CONTROL (M PPM'S M.) (VALVULA SUMINISTRADA CON CONTROLDE BAJAS 
EMISIONES BUGKINM (M PPM'S U) ) 

API 6D 
API 600 

- PIPI 1 I \ L :  \ 'AL\ ES - ( A l  t.. l'l.l.<> B \ I  I , \ \ l> i  I l I <  K 
- SIk.FI G.\l t V \ I  \'I.S. ILr\SGCD.\\D U liLDIN(i E\OS 

ANSlB16-11 - FORGED FITTINGS. SOCKET - WELDING AND THREADED 
API 602 - COMPACT STEEL CATE VALVES - FLANGED, THREADED, 

WELDING AND EXTENDED - BODY ENDS 

SHELL P R E S S U R E  TEST 
(PRUEBAS DE PRESION) 

H Y D R O S T A T I C  (PSI) 
(HIDROSTATICA) 

P N E U M A T I C  (PSI) 
1MUMATLCAl 

MECHANICAL TESTS (PROP.MECANICI\S) - 
TENS YlELD ELG RED BHN 

KPSI KPSl % Ym 
CVNQ IST 2ND 3RD AVG 

74.24 43.36 2 5  5 1  153  

74.53 57.85 31  5 8  159  

104.26 73.95 2 6  4 0  287  

FACIO-21 REV'3' 

C H E M l C A L  C O M P O S I T I O N  (%) COMPOSICI~N QUIMICA (%) 

CERTIFICADO POR: CERTIFlED BY : 
ASEGURAMIEWO DE CALIDAD QUALITY ASSURANCE 

Je'BkGakcía 

r ITEM HEAT No. MATERIAL 
(PARTE) (COLADA1 1ASTMl 

BODY WH22087 ASTM A-216MiCB 
CUERPO 

BONNET W19577 ASTMA-2IbMICB 
BONETE 

WEDGE WH81120 ASTMA-2171CAIS 
DISCO 

C M n  P S Si Ni Cr M o  C u  V C b  
0.196 0.876 0.013 0.016 0.426 0.023 0.046 0.014 0.037 0.004 

Normalizated ta (Nomialilado a)  920 Temper to (Temole a) 650 Cooled in air. (Enhiado en aire.) 
0.219 0.907 0.028 0.013 0.492 0.047 0.053 0.021 0.037 0.003 

Narmalizated to (Nomializado a) 920 Temoer to (Temele a) 650 Cooled io a". (Enfriado en aire.) 

0.134 0.617 0.035 0.031 0.667 0.103 13.380 0.024 0,010 0.001 
Normalizado a ~Nomial¡2+ed lo) 970 Temele a (Temver to) 630 EnfMdo en aire. (Cwled in aii)  


