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QUALITY ASSURANCE CERTIFICATE OF COMPLIANCE 
(ACCORDING TO EN10204 TYPE 3.1) 

ASEGURAMIENTO D E  CALIDAD CERTIFICADO D E  CUMPLIMIENTO 
WE CERTIFY T t lAT THE PRODUCT LISTED BELOW WAS DESIGNED. MANUFACTURED AND TESTED ACC:ORDING Ti> OLIR QUALITY SYSTEM AND REQIIIREMENTS GlVEN IN ONE OR MORE O F  THE 

FOLLOWING STANDARDS LAST EDITION: 
(CERTIFICAMOS QUE ELPRODUCTO LLSTAW ABAJO FUE DISENADO. FABRICADO Y PROBADO DE ACUERDO CON NUESTRO SISTEMA DECALIDAD Y CON REQUISITOS ESTABLECIWS EN UNO0 MAS DE LOS SIGUIENTES 

ESTANDARES ULTIMA EDICION.) 
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ANSl B 1 6 J 4  - VALVES - FLANGED, 711READED AND WELDING ENDS 
MSS-SP6I - PRESSURE TESTING O F  STEEL VALVES 

P a r t  No. ACOllA08MAA8300000 
(Cbdigo) 

D e s c r i ~ t i o n  2" Fig. 5202 F UT WCB, API TRIM No.8 830000 
Descripción C A S T  S T E E L  C A T E  VALVE 150 CLASS 

(VALVULA C O M P U E R T A  D E  A C E R O  FUNDIDO CLASE 150) 

API 642 - COMPACT STEEL CATE VALVES - FLANGED, THREADED. 
WELDING AND EXTENDED - BODY ENDS 

C P R E S S U R E  TEST icnsco) S l D E  (LADO) 
(PRUEBAS DE PRESION) 1 2 1 H Y D R O S T A T I C  (PSn I ISO 

450 
(HJDROSTATICA) 

VALVE WITH LOW EMISSlON CONTROL 150 PPM'S MAX.) (VALVULA SUMINISTRADA CON CONTROL DE BAJAS 
EMISIONES FUGITIVAS (50 PPM'S MAX.) ) P N E U M A T I C  (PSI)  80 80 I (NEUMATICA) 

f MECHANICAL TESTS (PROP. MECANICAS) 1 

1 
. . I I 

ITEM HEATNo. M$T&wL C P S v WSl WSL % Ya 
(PARTE) (COLADA1 M n  si N i  Cr M0 CU Cb 1 m@ IST 2ND 3RD AVG 

BODY WHZ2342 ASTM A-2161WcB 1 0.202 0.987 0.019 0.015 0.514 0.028 0.038 0.022 0.036 0.003 1 73.52 44.52 27 49 159 

I I 

\ C H E M I C A L  C O M P O S I T I O N  (%) COMPOSICI~N Q U a i I C A  (O/.) T E N S  YlELD E L G  R E D  BHN 

CUERPO 
BONNET WHZ8397 ASTMA-2IUWCB 

BONETE 
WEDGE WH819W ASTMA-217lCAIS 

DISCO 

Nomializated to Momlizado a) 930 Temver to fTemvle a) 650 Cooled in a i r  (Enñiado en aire.) 
0.194 0.902 0.032 0.031 0.433 0.026 0.032 0.005 0.012 0.002 

Nomlizated to Mormalizado a) 930 Temver ta fiemvle a) 650 Cooled i n  air. (Enñiado en airr.) 

0.136 0.757 0.026 0.013 0.636 0.093 13.060 0.044 0.025 0.027 
Nomialirado a Mamialiraied to) 955 Temple a (Temper 10) 630 Enfriado en aire. (Cwled in air) 

74.38 43.64 29 49 163 

102.81 72.36 22 41 232 


