
(Numero)  N u m b e r  V10C18300 
Al,. de La Industria Lote 16 Fracc. Industrial El Trebol (Fecha) Date 12/01/2011 

OUALITY ASSURANCE CERTIFICATE OF COMPLIANCE 

a 
(ACCORVINC TO EN10204 TYPE 3.1) 

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 
WE CERTlFY TMAT THE PRODUCT LISTED B E W W  WAS DESIGNED. MANUFACTURED AND TESTED ACCORDlNG TO OUR QUALITY SYSTEM AND REQUIREMENTS GIVEN 1N ONE OR MORE OF THE 

FOLLOWING STANDARDS LAST EDITION: 
(CERTIFICAMOS QUE EL PRODUCTO LISTADO ABAJO FUE DISEÑADO. FABRlCAW Y PROBADO DE ACUERW CON NUESTRO SISTEMA DE CALIDAD Y CON REQUISITOS ESTABLECIWS EN UNO O MAS DE LOS SIGUIENTES 

ESTANDARES ULTIMA EDICION.) 

API 598 - VALVE INSPECTION AND TESTING API 6D - PlPELlNE VALVES - CATE, PLUG. BALL AND CHECK 
API 599 -METAL PLUG VALVES - FLANGED, THREADED AND WELDING AP1600 - STEELGATE VALVES, FLANGED AND WELDMG ENDS 
ANSI B16-10 - FACE TO FACE AND END TO END DlMENSlONS OF VALVES ANSI 816-11 - FORGED FIITINGS, SOCKET - WELDMG AND THREADED 
ANSlB16-34 - VALVES - FLANGED, THREADED AND WELDMG ENDS API 602 - COMPACT STEEL CATE VALVES - FLANGED, THREADED, 
MSS-SP61 - PRESSURE TESTMG OF STEELVALVES WELDMG AND EXTENDED - BODY ENDS 

Part No. ACOllA08MAA8300000 I SHELL 1 ?&% 1 SlDE (m)' 
1 2 

450 450 N A  N A  

80 80 
J 

(Código) 
2" Fig. 5202 F UT WCB, API TRIM No.8 830000 D e s c r i ~ t i o n  

Descripei6n CAST STEEL CATE VALVE 150 CLASS 
(VALVULA COMPUERTA DE ACERO FUNDIDO CLASE 150) 

VAL- WITH LOW EMlSSlON CONTROL (M WM'S MAX.) WALVULA SUmISíRADACON CONTROL DE BAJAS 
EMISIONES FUGITIVAS (50 PPM'S m.) ) 

P R E S S I J R E  T E S T  
(PRUEBAS DE PRESION) 

H Y D R O S T A T I C  (PSI) 
(HIDROSTATICA) 

P N E U M A T I C  (PSI) 
(NEUMATICA) < 

C MECHANICAL TESTS (PRoPMECANICAS) 

TENS YlELD ELG RED BHN 

KPSI KPS, % % 
CVNe IST 2ND 3RD AVC 

74.82 44.23 26 4 5  167 

75.54 45.38 2 7  5 0  162 

97.59 71.78 2 5  4 0  300  

FACIO-21 REV13" 

C H E M I C A L  C O M P O S I T I O N  (%) COMPOSICI~N QUlMlCA (%) 

CERTIFICAW POR: CERTIFIED BY : 
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD QUALlTY ASSURANCE 

SirSsis;LGal.cía 

ITEM HEATNO. MATERIAL 
(PARTE) (COLADA) (ASTMl 

BODY WHZ2303 A S T M A - 2 1 6 ~ ~ ~  
CUERFO 

BONNET WH13378 ASTMAJI6WCB 
BONETE 

WEDGE WH81602 ASTMA.217ICAIS 
DISCO 

L 

C P S v M n  s i  Ni CT M 0  CU C b  
0.194 0.948 0.014 0.011 0.438 0.020 0.043 0.016 0.032 0.003 

Noml¡zAted to íNomlirado a) 930 Temoer to (Temple a) 650 Enfriado en aire. (Cooled in air.) 
0.190 0.884 0.022 0.025 0.436 0.040 0.030 0.020 0.030 0.001 

Nomliraied to Mormalizado a) 930 Temoer to (Temple al 650 Cwled in air (Enñiado en aire.) 
0.139 0.687 0.028 0.014 0.681 0.089 13.280 0.005 0.014 0.026 

Nomalirado a MomialIlated to) 970 Temple a (Temper 10) 630 Enñiado en aire. (Cooled in air.) 


