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OUALITY ASSURANCE CERTIFICATE OF COMPLIANCE 
(ACCORDING TO EN10204 TYYE 3.11 

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 
WE CERTFY THATTHE PRODUCT LISTED BEIDW WAS DESIGNED. MANUFACTURED AND TESTED ACCORDING TO OUR QUALITY SYSTEM AND REQUIREMENTS GlVEN IN ONE OR MORE OF THE 

FOLLOWING STANDARDS LAST EDITION: 
(CERTIFICAMOS QUE EL PRODUCTO LISTAW ABAJO FUE DISENADO. FABRICADO Y PROBAW DE ACUERWCON NUESTRO SISIBMA DE CALIDAD Y CON REQUISITOS ESTABLECIDOS EN UNO O MAS DE LOS SICIIIENTES 

ESTANDARES ULTIMA EDICION.) 

- VALVE INSPECTION AND TESTING 
-METAL PLUG VALVES - FLANGED, THREADED AND WELDING 
- FACE TO FACE AND END TO END DMENSIONS OF VALVES 
- VALVES - FLANGED, THREADED AND WELDING ENDS 
- PRESSURE TESTING OF STEEL VALVES 

Part No. ACOllAO8MAA8300000 
(Código) 

D e s e r i ~ t i o n  2" Fig. 5202 F UT WCB, API TRiM No.8 830000 
Descripción CAST STEEL CATE VALVE 150 CLASS 

(VALVULA COMPUERTA DE ACERO FUNDIDO CLASE 150) 
VALVE WITH W W  EMlSSlON CONTROL (50 PPM'S M.) (VALVI-R* SUMINISTRADA CON CONTROL DE WJAS 
EMISIONES PUGlTNAS (50 PPM'S M.) ) 

API 6D 
API 600 
ANSIBI6-II 
API 602 

- I'll'tl I\t \ \ lVFS - 0 A l C .  PI I ti. B I . 1  .\NI)(III CK 
- Sl'CTL (, \ I  1. \'Al V I \  ti.,\i\(;ki> ,\\u \\ ki.ülhc> E\DS 
- tUKGt l )  FII IIYCiS. SOCKET. iVCLDI\;b AXD I 1IKIAl)tl) 
- COMPACT STEEL GATE VALVES - FLANGED, THREADED, 
WELDING AND EXTENDED - BODY ENDS 

P N E U M A T I C  (PSI i  I 80 80 
(NEUh44TICAl 

f MECHANICAL TESTS (PROPmwlCAS) 1 
I I 

1 C H E M I C A L  C O M P O S I T I O N  (%) COMPOSICI~N QUMICA (%) 1 TENS YIELD ELG RED BHN 

I CUERPO 
BONNET WH14727 ASTMA-2161WCB 

BONETE 

I . . 
1 

Nomlmted lo ~Nomlizado a) 930 Tem~er to (Tem~le a) 650 Cooled in a". (Enfriado en aire.) 1 0.20; 0.890 0.028 0.017 0.524 0.080 0.030 0.010 0.020 0.001 

ITEM HEAT NO. M+T&E\AL 
(PARTE) (COLADA) 

N o m l k t e d  to (Nomlkado al 930 Temoer to (Temle a) 650 Cooled in air. (Enbkdo en aire.1 1 0.131 0.615 0.023 0.015 0.669 0.119 13.412 0.055 0.010 0.026 

C S V 
KPSl m1 % % 

Mn P si N i  Cr M 0  CU Cb 1 CW& IST 2ND 3RD AV0 

~ ~ 

Normalizado a (Nomlizated lo) 970 Tem~le a (Temoer to) 630 Cooled in air (Enfriado en aire.) 

BODY WH24915 ASTM A-216IWCB 1 0.209 0.982 0.031 0.016 0.435 0.019 0.033 0.008 0.013 0.006 1 71.63 40.75 29 49 153 
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CERTIFICADO POR: CERTlFlED BY : 
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD QUALITY ASSURANCE 


