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OUALITY ASSURANCE CERTIFICATE OF COMPLIANCE 
(ACCORDING TO EN10204 TYPE 3.1) 

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 
WE CERTIFY THAT THE PRODUCT LISTED BEIDW WAS DESIGNED. MANUFACTURED AND TESTED ACCORDING TO OUR QUALITY SYSTEM AND REQUIREMENTS GNEN M ONE OR MORE OF THE 

FOLWWING STANDARDS LAST EDITION. 
(CERTIFICAMOS QUE EL PRODUCTO LISTADO ABAJO FUE DISEÑAW. FABRICADO Y PROBADO DE ACUERDO CON NUESI'RO SISTEMA DE CALIDAD Y CON REQUISITOS ESTABLECIDOS EN UNO O MAS DE LOS SIGUIENTES 

ESTANDARES ULTIMA EDICION ) 

API 598 \'ALVI. ISSPtC 110\ AND TESTüiG API 61) - PIPLLIKl'\'AI \ I-S - (ii\TE. PLI'G. BXLL .ANI>C'tIt:CK 
,\PI 599 -METAL PLOü VALVI:\ - FI ASGtU.  IiIKEADED AND WClDlNti 4PI Wii - Fltf lGATTC V.AL\'I S. I:I i \VCt l> .~ \hU H tLDIV<i CNDh 
ANSI Bl6-IU -FA( t 10 t A C t  h S D  END TO ESD DIMLTSIUNS O t  VAIVFS A\Slblb-11 FURGI I> t 11.1 I\GS. SOCKET. WELDIKG ASI) IHREADCD 
ANSlB16-34 - VALVES - FLANGED, THREADED AND WELOMG ENDS 
MSS-SP61 - PRESSURE TESTMG OF STEEL VALVES 

Part No. AC041AO8MAA8300000 
"6digo) 4Iq Fig. 5202 F UT WCB, API TRIM No.8 830000 D e s c r i ~ t i o n  

Descripción CAST STEEL CATE VALVE 150 CLASS 
(VALVULA COMPUERTA DE ACERO FUNDIDO CLASE 150) 

- COMPACT STEEL CATE VALVES - FLANGED. THREADED, 
WELDING AND EXTENDED - BODY ENDS 

SHELL BACK S1DE P R E S S U R E  TEST (CASCO, 
(PRUEBAS DE PRESION) (SEATI 1 2 1 H Y D R O S T A T I C  (PSID I 150 

450 
(HIDROSTATICA) 

VALVE WlTA U>W EMlSSlON CONTROL 150 PPM'S MAX) WALVULA SUMINISTRWA CON CONTROL DE BAJAS 
EMISIONES FUGITIVAS (Y) PPM'S MAX) ) P N E U M A T I C  (PSII  80 80 I ( N E W T I C A )  

MECHANICAL TESTS (PROP.mCAS) 

C H E M I C A L  C O M P O S I T I O N  (%) C O M W S I C I ~ N  QUIMICA (%) 1 TENS YIELD ELG RED BHN 

J 
FACIO-21 REY"? 

CERTIFICADO POR. CERTIFIED BY : 
ASEGURAMIENTO DE CAUDAO QUALITY ASSURANCE 

&siea G>cía 

1 , m1 m1 % % 
m@ IST 2M1 3RD AVG 

73.95 45.82 26 47 170 

79.46 45.96 29 48 152 

99.61 70.03 26 44 272 

I . 
ITEM HEATNo. M+&F&AL 

(PARTE) (COLADA1 
BODY WHM176 ASTM A-216VCB 
CUERPO 

BONNET WH27084 ASTM b216IWCB 
BONETE 

WEDGE 02989 ASTM A-217ICAIS 
DISCO 

C P S v Mn si N i  Cr M0 CU Cb 
0.204 0.950 0.028 0.029 0.518 0.010 0.040 0.030 0.040 0.001 

Nonnalizated 10 (Normündo a) 930 Temer to Vemole a) 650 Cwled in air. (Eoükdo en aire.) 
0.194 0.902 0.031 0.015 0.480 0.009 0.066 0.005 0.013 0.001 

N o r m h t s d  to (Nomaliado a) 930 Temoa to (Temlc a) 650 Cmled in a". (Enirido en a&.) 
0.130 0.780 0.019 0.020 0.860 0.380 12.160 0.031 0.044 0.001 

NomiaIVado a (Nomialirated to) 970 Temole a Vcrrmer 10) 630 Enfria& en aire. (Cooled in a".) 


