
Industricil de Vali~ulus, S.A. de C. V. ( N u m e r o )  N u m b e r  
Aic de La Industria Lote 16 Fracc. Indu.stria1 El Trebol (Fecha)  D a t e  
Tepotzotlan, Estado de Mexico C.P. 54600 

OUALITY ASSURANCE CERTIFICATE OF COMPLIANCE 
(ACCORDlhCTO EN10204TYPE3.1) 

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 
WE CERTIFY THAT THE PRODIJCT LISTED BELOW WAS DESIGNED. MANUFACTIJRED AND TESTED ACCORDING ?'O OlJR QUAL.11-Y SYSI'EM ANI) RFQUIREMENTS GlVEN IN ONE OR MORE OF THE 

FOLLOWING SiANDARDS LAS7 EDITION: 
(CERTIFICAMOS QUE EL PRODUCTO LISTADO ABAJO FUE DISENADO. FABRICADO Y PROBADO DE ACUERDO CON NUESTRO SISTEMA DE CALIDAD Y CON KEQlllSlTOS ES'IARLECIDOS EN UNO O MAS DE ¡LOS SIGUIENTES 

ESTANDARES ULTIMA EDICION.) 

AP1598 - VALVE INSPECTION AND TESTING AP16D - PlPELlNE VALVES -CATE, PLUG. BALL AND CHECK 

AP1599 - MFTALPLUG VALVES - FLANGED, THREADED AND WELDING AP1600 - STEEL UATE VALVES, FLANGED AND WELDING ENDS 
ANSI B16-10 - FACE T O  FACE AND END T O  END DMENSIONS O F  VALVES ANSI B16-11 - FORGED FITTINGS, SOCKET - WELDMG AND THREADED 
ANSlB16-34 - VALVES - FLANGED, THREADED AND WELDMG ENDS 
MSS-SP61 - PRESSURE TESTING OF STEEL VALVES 

Part No. AC101AO8MAA8300000 
(Código) 

D e s c r i ~ t i o n  10" Fig. 5202 F UT WCB, API TRDl No.8 830000 
Dscnpc ián  CAST S T E E L  C A T E  VALVE 150 CLASS 

(VALVULA COMPUERTA DE ACERO FUNDIDO CLASE 150) 
VALVE WlTH LOW EMlSSlON CONTROL (50 PPM'S U) (VAL\'UL4 SUMINISTRADA CON CONTROLDE BAJAS 
EMISIONES FUGITNAS (50 PPM'S M.) ) 

ITEM HEATNo. M+T&~$L 
(PARTE1 (COLADA1 

BODY WH24046 ASTMA-216rWCB 
CUERW 

BONNET WHl8507 ASTM A-216iWCB 
BONETE 

WEDGE WH81342 MTMA-217ICAIS 
DISCO 

API 602 COMPACT STEELGATE VALVES - FLANGED, THREADED, 
WELDING AND EXTENDED - BODY ENDS 

P R E S S U R E  T E S T  ?,A!& :,E$: SIDE (LAW)  
(PRUEBAS DE PRESION) 1 2 

P N E U M A T I C  IPSI )  I 80 80 
(NEUMATICA) 

FACIO-21 REV 

CERTIFICADO POR: C E R T l F l E D  BY : 
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Q U A L I n  ASSURANCE 

a e s s i c d a r c í a  

MECHANICAL TESTS (PROP. MECANICASI 

C H E M I C A L  C O M P O S I T I O N  (%) COMPOSICI~N QUlMlCA (%) 

c M n  P S si Ni CK M0 CU V C b  
0.230 0.670 0.021 0.018 0.370 0.170 0.029 0.150 0.200 0.027 

Nomlirated to Momltzado al 930 Ternrier fo (Temole al 650 Cooled in air (Enfriado en a¡=.) 
0.189 0.898 0.023 0.009 0.488 0.021 0.028 0.042 0.020 0.004 

Nomlizated ta Momialirado a) 930 Temoer io (Temole a) 650 Cooled in air. (Enfriado en aire.) 
0.101 0.764 0.022 0.015 0.450 0.120 13.360 0.027 0.026 0.025 

Nomialirado a (Normalizated 10) 970 Temole a (Temoer tol630 Enfnado eo aire  (Cooled in air.) 

TENS YIELD ELG R E D  BHN 

m1 KPSL % % 
C V N ~  IST 2ND 3RD AVO 

70.90 37.55 29 39 150 

79.60 41.61 32 56 158 

101.21 70.04 24 40 300 


