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FOLUIWING STANDARDS LAST EDITION: 
(CERTIFICAMOS QUE El. PRODUCTO 1.ISTADO ABAJO FUE DISENADO. FABRICADO Y PROBADO DE ACUERDO CON NUESTRO SISTEMA DECALIDAD Y CON REQlllSlTOS ES'IABLECIDOS EN UNO O MAS DE LOS SIGUIENTES 

ESTANDARES ULTIMA €DI< ION.) 

- VALVE MSPECTION AND TESTMG 
-METAL PLUG VALVES - FLANGED, THREADED AND WELDING 

ANSlB16-10 - FACE TO FACE AND END TO END DIMENSIONS OF VALVES 
4 \ 5 1  b lb -31  - VALVES - FLAIGED. THREAUKU ASU H'ELDIXG ENDS 
\ISS-SP61 - PKFSSURE T ~ S ~ I N C  OFSTCEL V \ L V F S  

Part No. AC143A08MAB830000M 
(Código) 

Descriot ion 14" Fig. 5232 F UT WCB, API TRiM No.8 830000 
Descripción CAST STEEL C A T E  VALVE óOO CLASS 

N A L W L A  COMPUERTA DE ACERO FUNDIDO CLASE 600) 

AP16D - PIPELME VALVES -CATE. PLUG. BALL AND CHECK 
AP1600 - STEELGATE VALVES. FLANGED AND WELDING ENDS 
ANSlB16-II - FORGED FI'ITINGS. SOCKET - WELDING AND THREADED 

- COMPACT STEEL CATE VALVES - FLANGED, THREADED, 
WELDING AND EXTENDED - BODY ENDS 

1 H Y D R O S T A T I C  <PSI> 1 2225 2225 N A  N A I  
(HIDROSTATICAI 

VALVE WlTH LOW EMlSSlON CONTROL (SO PPM'S W . 1  (VALVULA SUMINISTÑU>A CON CONTROL DE &AJAS 
EMISIONES FUGITIVAS (SO PPM'S M.) 1 1 P N E U M A T I C  (PSI, 1 80 80 1 

ITEM HEAT No. M+AE+RM,AL 
(PARTE) (COLADA) 

BODY 06434 A S M  A-2IóIWCB 
CUERPO 

BONNET G5881 ASTMA-216iWCB 
BONETE 

WEDGE G5922 ASTM A-216NCB 
DISCO 

\ 
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CERTIFICADO POR: CERTlFlED BY : 
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD QUALITY ASSURANCE 

YOLAND&P~~.~CIANO 

MECHANICAL TESTS MECAN'aSl 

CHEMICAL C O M P O S I T I O N  (%) COMPOSICION QUMICA (%) 

C P S Si N i  V C b  M n  Cr M0 CU 
0.190 0.800 0.028 0.030 0.420 0.023 0.023 0.007 0.027 0.002 

Nomalizated to Momalirsdo a) 930 Temoer to (Temple a) 650 Cwled in sir. (Enfriado en aire.) 
0.220 0.890 0.028 0.030 0.430 0.021 0.021 0.006 0.029 0.002 

Nomalizated to Mormalizado a) 930 Temper to (Temple al 650 Cooled in air. (Enfriado en aire.) 
0.210 0.880 0.030 0.030 0.450 0.025 0.023 0.007 0.028 0.002 

Nomalizaied to Mormalizado a) 930 Temper to (Temple al 650 Cooled i nak  (Enfriado en aire.) 

TENS YlELD E L C  RED BHN 

m1 m1 % % 
2ND 3RD AVC CVN6 IST 

73.22 42.63 24 38 150 

75.98 43.35 2 4  37 152 

76.85 44.66 24 38 155 


