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QUALITY ASSURANCE CERTlFICATE OF COMPLlANCE 
IACCOKDITCTO EN10204 TYPE3.11 

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CERTIFICADO D E  CUMPLIMIEN'I'O 
WECERrlTY I H A I T H E  PRODUCT LISTED BELOW WAS DESIUNED. MANIJFACTUKED ANDTESTED ACCORDING 71) OIIR QIIALITY SYSTEM AND KI~UII IRL~MENIS GIVEN IN ONE OR MORE O F l  I IE 

FOI.I.OWIN<i STANDARDS LAST EDITION: 
(CERTIFICAMOS QUE ELPRODU('T0 LISTADO ABAJO FUE DISEI?IAW. FABRICAM) Y PROBADO DE ACIJERDO CON NUESTRO SISTEMA DE CALIDAD Y r'ON REQUISITOS ESTABI.ECIDOS EN LINO O MAS DE LOS SIGUIENIES 

ESIXNDAKES ULlIMA CDICIONI 

API 598 
API 599 

- \ A L V E  I\SI+L II<A 1x0 i t h r l v i  
- h l t  I A l  P1 LCi \ A l  \'I i - I I IN<iCD. THRE.L\DLI> A \ D  U'Fl . l l lY0 

.\N% Hlh-10 - FACE TU F,\CP. \ \ 1 )  t \ I )  1 0  F\I> I>IME\<lU\SOt \ \ I  \'I C 
ANSI Hlh-54 - VALVES - FLA\tiED. rHRF\ I> t l>  \S I>  \\ t.1 I>INCi t N I X  
V S S - S P ~ I  . PRLSSC'KI. i I.STI\G OI S ~ C C L  \'ALVES 

Part No. AR061A081MAB830000G 
(COdigo) 

Descri~tion 6" Fig. 5341 F UT WCB, API TRIM No.8 830000 
Descripci6n CAST STEEL S W N G  CHECK VALVE 150 CLASS 

( V A L W L A  RETENCI~N TIPO COLUMPIO D E  ACERO FUNDIDO CLASE 150) 
VkLVE WlTH LOW EMlSSlON CONTROL (Y) PPM'S M.) (VALVULA SUMINISTRADA CON CONTROL DE BAJAS 
EMISIONES FUGITIVAS 154 PPM'S M.) 1 

- I'IPELINE VALVES - GAI'E. IPLIIG. BALL AND CHECK 
- STEEI, CATE VALVES. FLANGED AND WELDING ENDS 

.\\<I HIO-II . 1 oK(; t l )  t r l  I IV;\. sGi  t. I - I~I.I~I\G .AMI THRFADEU 
41'1 6 2 - <'tl\Il',\i'l 5 1l.h.l cT.\'lh. \ ,\l \ 1.5 - FL,\XGCD. T1iREAl)ED. 

\\'ELDl\G A\D l~XTF\ l ) l ' l>  - l3cJl)Y l \l)S 

1 PNEUMATIC (PSI) N A  N A I  
INFIIMATIC.A> 

I 
PRESSURE TEST 
(PRUEBAS DE PRESIONI 

HYDROSTATIC IPSI) 
(HIDROSTATICAI 

SHELL 
ccnscol 

SIDE (LADOI' 

1 2 

450 N A 315 N A  

CFRTlFlCADO POR: CERTIFIED BY : 
%ORAMIENTO DE CALIDAD QUALITY ASSURANCE 

MECHANICAL TESTS ~PROPmCAFi'CAS~ 

TENS YIELD ELG RED BHN 

WSI WSl Yo % 
CVN~U IST 2ND 3RD AVC 

73.08 40.60 31 42 156 

77.72 40.46 39 45 160 

75.98 41.03 31 44 156 

CHEMlCAL COMPOSlTION (%) COMPOSICION QUIMICA (%) . 
ITEM HEAT NO. MATERIAL 

(PARTE) ¡COLADA) IASTMl 
BODY 12839 ASTM A.216IWCB 
CUERPO 

COVER F3I5 ASTM A - ~ I ~ N C B  

TAPA 

WEDCE 3650 ASTM A - 2 1 6 , ~ ~ ~  
DISCO 

C P S v Mn s i  Ni Cr M0 CU Cb 
0.190 0.730 0.022 0.018 0.390 0.050 0.050 0.050 0.040 0.010 

Normalirated to (Normalido al 920 Temoer lo (Teinole al 650 Cooled in air (Enfriado en aire1 

0.190 0.690 0.022 0.021 0.430 0.070 0.050 0.060 0.080 0.010 
Nannaliraled to (Normalirado al 920 Temoer to (Temole al 650 Cooled in air  (Enfriado en aire.) 
0.170 0.620 0.018 0.019 0.430 0.070 0.050 0.060 0.050 0.010 

Normalizated to INomlVado al 920 Temper lo (Temole a l  650 Cwled in air (Enfriado en aire.) 


