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OUALITY ASSURANCE CERTIFICATE OF COMPLIANCE 
(ACCORDINC; 1.0 EhIU204TYPE3.1) 

ASEGURAMIENTO D E  CALIDAD CEKI ' IFICADO D E  CUMPLIMIENI 'O  
WEC'ERTIFY T H A T T H E  PKODUCT LISTED BELOW WAS DI:SIíiNEI>. MANUFACTURED A N D ' r t S I ' t D  ACCORDINGrO OUR QIIALITY \ Y S l E M  ANI) KEQIIIREMENTS <iIVIN IN O N E O R  MOKEOFTHE 

FOLLOWING STANDAKDS LAST EDITION. 
(CERTIFICAMOS QUE El. PRODUCTO LISTAM) ABAlO FUE DISENADO. FABRICADO Y PROBADO DE ACLIERDO CON NUESTRO SISTEMA DECALII>AD Y CON KEQlllSlTOS ESTABLECIDOS EN UNO (1 MAS DE LOS SIGUIENTES 

ESTANDARES ULrlMA EDICI(>N.) 

API 598 - VALVE INSPECTION AND TESTING API 6D - PlPELlNE VALVES -CATE.  PLUC. BALL AND CHECK 
APL 599 - M E T A L  PLUG VALVES - FLANGED. THREADED AND WELDING AP1600 - STEEI.GATE VALVES. Fl.ANGED ANO WEIDING ENDS - - -  - -  ~ 

&UFI B l h - l i  - CI\('E 10 F\CF. , \h l )  t \ l >  10 I W I >  I)IMCYSIOUS OF V,\L\'TS h S I  Blb- l  I - I<>l<( ; t l>  t l l ' l I \ ( iS  S()i 'Kk I - U 1  I l>l\G \VI> I H R i q D E D  
AVSI 016.34 - \ ALVES - FL.q\CiED. 111Kt..\l>tl> , \SI> U tl .DING CNDS ,\PI OUZ . ( (JVP..\( l S'l'I.1 l. (;.\TF. \'Al.\'k.S - t l  &hCikI>. l l lKl~.\I)LD, 
V S S - S I > ~ I  - I>RI:SSI K F  I I S I  IYG UI: i l  I CL \ 'AL\  rs \\ I I I > I \ C ~  \ \ I >  I x II'\I>II> - RO»Y I \OS 

Part No.  AR061A08MAB830000G 
(Código) 

Deserioti,,,, 6" Fig. S341 F UT WCB, API TRIM No.8 830000 - 

D o c n p o o n  C..\Sr S T F F I .  S W I S G  C H E C K  V2\LVt  1 5 0 C L A S S  
( V A I . \ ' L I . .  HFI 'ESCI~N ' T I P O C O L L \ I P I O  DE .4CERO FLr \U1D0  CI.4SK 1501 

VALVE WTiH LOW EMlSSlON CONTROL ( M  PPM'S MAX) ( V U V U I A  SUMlRISTRAD.4 CON CONTROL DE BUAS 
EMISIONES FUGITIVAS 154 PPM'S MiW.1 1 

I H Y D R O S T A T l C  f P S n  1 450 

N A 
(HIDROSTATICA) 

115 N A l  
PRESSURE TEST 
(PRUEBAS DE PRESION) 

CERTIFICADO POR: C E R T I F I E D  B Y  : 
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Q U A L I T Y  ASSURANCE 

?,A!:$ 

CHEMICAL C O M P O S I T I O N  (%) COMPOSICI~N QUIMICA (%) 

~ -- .. 

T E N S  YIELD E L G  R E D  BHN 

ITEM HEAT No. MATERIAL 
(PARTE) (COLADAI IASTM) 

BODY F9315 ASTM A-216,WCB 
CUERW 

COVER 12838 ASTMA.216'WCB 
TAPA 

WEDGE PLlO ASTM A-2IóNCB 
DLSCO 

WSI KF'Sl % % 
CVN6 IST 2ND 3RD AVC 
77.72 41.62 29 39 157 

il,E$g 

C Mn P S S i  Ni Cr M0 C u  V Cb 
0.210 0.720 0.020 0.019 0.390 0.040 0.080 0.070 0.060 0.010 

NomlCaled lo (Nomlilado a) 920 Temoer lo (Temole a) 650 Cooled in air (Enfriado en aire.) 
0.180 0.740 0.018 0.017 0.420 0.060 0.070 0.070 0.030 0.010 

Nomialilaied lo i N o m l i d o  a) 920 Tem~er  to (Temple a) 650 Cooled in air (Enfriado en aire.) 
0.220 0.790 0.019 0.020 0.360 0.160 0.210 0.180 0.200 0.022 

Nomliraled lo (Nomialilado a) 930 Temaer lo (Temole a) 650 Cooled in air. (Enfriado en aire.) 

S l D E  (LACOI 
1 2 


