
Industrial de Valvulas, S.A. de C. V. 
Av. de La Industria Lote 16 Fracc. Industrial El Trebol 
Tepotzotbn, Estado de Mexico C.P. 54600 

MPLIANCE 
(ACCORDING 10 KN10204TYPE 3.1) 

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 
WE CERTIFY THAT THE PRODUCT LISTED BELOW WAS DESIGNED, MANUFACTURED AND TESTED ACCORDING TO OUR QUALITY SYSTEM AND REQUIREMENTS <iIVEN IN ONE OR MORE OF THE 

FOLLOWING STANDARDS LAST EDITION: 
(CERTIFICAMOS QUE EL PRODUCTO LISTAW ABAJO FUE DISEÑADO. FABRICADO Y PROBADO DE ACUERDO CON NUESTRO SISTEMA DECALIDAD Y CON REQUISITOS ESTABLECIWS EN UNO O MAS DE LOS SIGUIENTES 

ESTANDARES ULTIMA EDICION.) 

API 598 
API 599 

- VALVE MSPECTION AND TESITNG 
- METAL PLUG VALVES - FLANGED. THREADED AND WELDING 

. PIPFI IKI VA1 Vk.\ - G\TL, l'l L ( 3 .  HAI.1. AhDCHECK 
- \ I  CLL G4TC \'Al \ I S. tl.,\\<iCD ANI)  \h t l  UISG ESDS 

ANSlB16-10 - FACE TO FACE AND END TO END DlMENSlONS OF VALVES ANSl B16-II - FORGED FITTMGS. SOCKET - WELDING ANDTHREADED 
ANSlB16-34 - VALVES - FLANGED, THREADED AND WELDING ENDS AP1602 - COMPACT STEEL CATE VALVES - FLANGED, THREADED, 
MSS-SP6I - PRESSURE TESTING OF STEEL VALVES WELDING AND EXTENDED - BODY ENDS 

Part No. AC042AO8MAA8300000 
""@) 4** Fig. S206 F UT WCB, API TRIM No.8 830000 Description 

Descripcibn CAST STEEL CATE VALVE 300 CLASS 
( V A L W L A  COMPUERTA DE ACERO FUNDIDO CLASE 300) 

VALVE m LOW EMlSSlON CONTROL (50 PPM3S M.) ( V A L W  SUMINISTRADACON CONTROL DE BAJAS 
EMISIONES FUGITIVAS (50 PPM'S M) ) 

SHELL BACK SIDE (-1 PRESSURE TEST ccAsco, 
(PRIIEBAS DE PRESIONJ (SEAr) 1 2 

HYDROSTATIC ( ~ n  
(HIDROSTATICA) 

PNEUMATIC (PSI) 
( N E W T I C A I  

FACIO-21 REV'3" 

CERTIFICAW POR: CERTIFIED BY : 
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD QUALITY ASSURANCE 

Je-ía 

1125 1125 NA NA 

80 80 

MECHANICAL TESTS (PROP.MECANICAS) 

TENS YIELD ELG RED BHN 

ml m1 % % 
cm@ IST 2ND 3RD AVG 

82.94 41.33 31 5 0  157 

52.12 48.87 3 3  5 1 157 

98.46 71.05 2 6  44 279 

CHEMICAL COMPOSITION (%) COMPOSICIÓN QUIMICA (%) 

ITEM HEATNo. yl'$RM,AL 
(PARTE) (COLADA) 

BODY WH19183 ASTMA-216IWCB 
CUERPO 

BONNET WH16041 ASTMA-216NCB 
BOMTE 

WEDGE D3610 ASTM A-217ICAIS 
DlSCO 

c Mn P S Si Ni Cr M0 CU V Cb 
0.193 0.950 0.030 0.023 0.412 0.041 0.034 0.005 0.024 0.001 0.360 

Normalirated to (Normalirado a) 930 Temwr to ITemole a) 650 Cwled U1 sir (Enübdo en aire! 
0.196 0.928 0.025 0.009 0.442 0.044 0.053 0.019 0.009 0.005 

Namlirated to (NomlVado a) 930 Tem~er to flem~le a) 650 Cooled ui a*. (Enfiado en aire.! 

0.110 0.800 0.022 0.021 0.890 0.830 12.910 0.030 0.032 0.002 
Nomlizado a ~Normaliraied lo) 970 Temole a (Temosr 10) 630 Cwled in a". (Enfriado en aire.! 


