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CERTIFICATE OF MATERIALS & TEST REPORT (CMTR)

(CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES Y REPORTE DE PRUEBAS CMTR)
ACCORDING TO EN 10204 TYPE 3.1

No. codigo interno (Product Code Nr.):

 AGO60BAOSMA2A1BG

Fecha (Date): April 27, 2016

Clientes (Customer ).

Pedido Interno No ( Walworth Sales Nr. ):

No. Serie (Serial Number): _V138G1518

No. De Tag (Tag Number):

No Pedido del Clien

te (Customer PO Nf)

Partida (ltem ):

Linea de producto (Product line ): 'Lf:dST SII'E_EL *..J Extremos (Ends): EiAEE_D_liA_?E ER_F——T\’PE "ﬂ ] Operacién (Operation ): HANDWHEEL |
Tipo de valvula (Type of vaive ): ‘L GLOBEOS & Y Cuerpo (Shell): !WCB Otros (Other requirements); f
Diametro (Nominal diameter): i 6 Interiores (Trim ) [ma (uT) j i
m— - —— o T T |
Presion clase (Pressure class ): FI:':U } Figura No (Figure Nr.): EIG 5275 T I
i COMPOSICION QuiMmiCcA EN %o (CHEM’J’CAL COMPOSITION % )
i Parte 5 Ma[ena| l Colada % C % % Mn! %P | %S | %Si|%Ni|%Cr|{%Mo|%Cu| %V % % | % %, o % % |
(Component ) (Material) | (Heat)
ot 7, et | i
[BONETE ASTM_A 216 GR_WCB } H5570 0195 ©0656| 0.022| 0026 0397/ 0.030| 0085/ 0.015/ 0.053{ 0.001) 0000/ 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000,
| (BONNET) | | |
| CUERPO ASTM_A_216_GR_WCB f H9B51 0.197| 09781 0.033| 0.020| 0387| 0.043) 0075/ 0.009| 0041| 0001| 0.000| 0.000| 0.000| 0000, 0.000| 0.000| 0.000]
|(BODY) | . F
|DISco 1 ASTM_A_216_GR_WCB | Ho795 0187/ 0654 0.022| 0019 0406| 0036 0.052| 0009| 0.027| 0.001| 0.000] 0.000] 0.000] 0.000] 000G! 0.000| 0000
[(pisCY) L e i |
! 1
L PROPIEDADES MECANICAS (MECHANICAL TESTING) |
b e e ey R - )
; J | Condicion de TT ) Reduccion | Dureza Prueba Impacto
Parte Colada | Normalizado & revenido Cedencia Tension Aiar. En 2" de area (Hardness) (Impact Test)
(Component) | (Heat) Heat Treatment condition (Yield (Tensite (Elong. In | (Reduction (Bhn) (Joules)
| I (Normalized & tempered) strength) strength) 2%) of area)
| r J tkpsl) (Kpsi} (% rmin) (% min) st 2nd 1st 2nd 3rd AVG
| EXectCa— L I —. 1 VP
' BONETE H5570 }tem-mm °C, NORAMALIZADO ( RECOCIDO ) 45.0950 71.6300 39 63 169 s} 0 0 0
f 1650 °C ENFRIAMIENTO CON AIRE
1(E«){'JN!\IET) | 1(810-940) °C, NOSMALIZE { ANNEAL ) 650 °C
i AIR CODL, - WO T
|CUERPO 7 Hoest (910-840) “C, NORMALIZADO ( RECOCIDO ) 44.0800 79.1700 27 40 150 0 0 0 0
650 °C ENFRIAMIEN1O CON AIRE
(BQDY) (910-840) °C, NORMALIZE ( ANNEAL ) 650 °C
; . RGO, s,
'DISCO 1 H9795 (810.940) °C, NORMALIZADO ( RECOCIDO ) 44.2250 71.7750 30 46 151 0 0 0 0
650 "C ENFRIAMIENTO CON AIRE
|(DISC 1) 1(910-940) °C. NORMALIZE ( ANNEAL ) 650 °C
| { EA\H CooL
 IORESEEOHSS: JOTERDINL L. .- .S e
i PRUEBAS DE PRESION DE ACUERDO CON API 598 (PRESSURE TEST IN ACCORDANCE WITH API 598) i
| — SOET— SRS SR i
| 'TIPO DE PRUEBA i PRESION |  TIEMPO RESULTADO : TIPO DE PRUEBA RESULTADO |
( Type of test) | (Pressure) (Duration) (Result) ! ( Type of test) (Result) !
, (Psi) (min) i i
|HIDROSTATICA DE CASCO 450 1 min ACEPTADO |
| |
| | (HYDROSTATIC SHELL ) (ACCEPTED) E |
HIDROSTATIGA DE CASQUILLO ! 450 i 1 min ACEPTADO f' |
(HYDHOS TATIC BACK SEAT ) | _ (ACCEPTED) \ |
PHUEBA HIDROSTATICA SELLO 1 315 1 min ACEPTADO | ) |
(HIGH PRESSURE CLOSURE SIDE 1) (ACCEPTED) | |
PRUEBA NEUMATICA SELLO 1 80 1 min ACEPTADO | I
i 1
‘ (LOW PRESSURE CLOSURE SIDE 1) (ACCEPTED) | |
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Certificamos que este producto ha sido disefigdo, fobricado y probade de acuerdo con nuestro sistema de administracion de calidad y con los requisitos
establecidos en uno o mas de las siguientes normas en su Ultima edicicn. (We hereby certify this product has been designed, manufactured and tested

according to our quality management system and requirements stated in one or more of the following standards on their latestedition )

DESING 1t ACCORDANGE WITH AP1 GZ) ASME BI6.34 { CAST STEEL GLOBE (05 & YOKT) |
APISAR METAL LG VALVES. FLUGED. THAEADED MO WELDIIG

s um[ A& VALVES_SLANGED AN Bl T WELOING EWOS, BOLTED BONETS
TG OF FisG STEW EOUIPEED Wi GRABHITE SACKING £ O FUGHIVE ENISSIONS
O OF L
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