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CERTIFICADO DE CALIDAD

&2
2" C-80
ASTM A-53-A/NMX B-177

TUBERIA BARNIZADA EXTREMO LISO

CUSTOMER/CLIENTE: PLACA Y LAMINA S.A DE C.V. DATE/ FECHA : 07/06/10

FACTURE: 2795-T PEDIDO: S/N
JEACTURER /  PLANTA : LYPCSA.

Yy DIAZ DR BRERLANGA, NO. 1002 SUR
SAN NICCOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON,
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AND/OR R:,HTISSION { DATABASE OF 5%
PRODUCTO FUE FABRICADD BAJO LA NORMA QUR
"UMPLLP 0SS REQUERIMIENTOS DE LA ESPECIFICACICN
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F DESCRIBE HACIENDO

MEASUREMENT DIMENSIONAL OF
DIMENSION REAL VERIFICADA EN

Fecha de Cper Order Dian. !
Elaborac. Turne $0P {in} g_'.v; ) ;
N4;0e/10 1 R 122 2,375 5,40 #
Number 2C %Mn %P %3 ¥Ss sElong
dent {(Pai}
06,0770 0,2950 06,0073 0,0330 2, 0000 55936,% 57787 3,23 2560
E PERSONAL KNOWLEDGE AS TO ACCURACY OF THE ARQOVE INFORMATICON,
AND HAVE AUTHC TO SIGN ON BEEALE, QGE THE COMPANY, . S
TENGO £, CONOCIMIENTO v AUTORIZNCTOR TN NOVBRT DE TR COMPARTA PRKA ™ l
WALAR ESTA INFORMACION. PLEASA ANAHUAC Y CIAS. S.A. DE C.\V.
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