
CERTIFICADO CALIDAD 

ln1/2 C-40 
ASTM A-53-A /NMX B-177 

TUBERIA GALVANIZADA CON ROSCA 

. . i E N T E  PLACA Y LAMINA 

9.A DE C.V. 

.thlVWiCE/F'ACTURA: 3069-T PEDIDO: SN 
VWFACTURER / PLANTA : LYPCSA. 
PIEGO DIAZ DE BERLANGA, NO. 1002 SUR 
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO 

1 MEREBY CERTIE'Y THAT THE PRODUCT ACCOMPILSHED WITH THE SPECIFICATION 
TC) THE INVOICE AND/OR REMISSION ( DATABASE 0F SYSTEM SUPERCEP) . 
ESTE PRODUCTO FUE FABRICADO BAJO LA NORMA QUE SE DESCRIBE EACIEIUW 

CUMPLIR LOS REQUERIMIENTOS DE LA ESPECIFICACION 
(BASE DE DATOS DEL SISTEKA ). 

MEASUREXENT D116ENSIONAL OF PRODUCT 
DIHENSION REAL VERIFICADA EN EL PRODUCTO 

Fecha de Oper Osder Diam. Casal Cara2 Thickness Lsngth 
E:Labornc. Turno #OP (in) (in) (in) Esp. (in) Largo 
--m 

17/08/9 0 3 c m  6-125 1.908 0.145 6.400 --- -- 
hlumber %C %~m. %P %S %si YS UT %Elong mcmB 

: ,isat . (Psi) (Psi) CAPA DE I 
-. - - 
FA204017 0.1040 0.3280 0.0100 0.0000 0.0110 52 806.00 54,656 19.29 491 

I HAVE PERSONAL KNOWLEDGE AS TO ACCURANCY OF THE ABOVE INPORWLTION, 
AND HAVE AUTHORITY TO SIGN ON BEHALF OF THE COMPAÑY. 

TENGO EL CONOCIMIENTO Y AUTORIZACION EN NOMBRE DE LA c O M P ~ I A  PARA 
AVALAR ESTA INFORMACION. 

S I N C E R E L Y  
A T E N T A M E N T E  


