
CERTIFICADO DE CALIDAD 

1" CCUULA-A0 
ASTM A-53-A/ NMX 8-177 

TVBERIA BARNIZADA EXTREMO LISO 

CITSTOI>!ER iCT,TRNTR: PLACA Y LAMINA 
S.A DE C.V. 

'GVTJPACTURFP / P1,ANTA : 1,YPCSA 
DITCO D I A Z  DE RERLANGA, NO. 1002 SUR -... s,~,. IIICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXTCO 

í HEREBY CERTIFY THAT THE PRODUCT ACCOMPILSHED WITH THE SPECIFICATTON 
TU 1'HE iNVOICE AND/OR REMISSION ( DATABASE OF SYSTEM SUPERCEP) . 
ESTE PRODUCTO FUE FABRICADO BAJO LA NORMA QUE SE DESCRIBE HACIENDO 

CI!MPI.IP. LOS REQUERIMIENTOS DE LA ESPECIFICACION 
(BASE DE DATOS DEL SISTEMA ) .  

MEASUREMENT DIMENSIONAL OF PRODUCT 
DIMENSION REAL VERIFICADA EN EL PRODUCTO 

Fecha de Oper Order Diam. Cara1 Cara2 Thickness Length 
f lanorac .  Turno #OP linl (in) ( i n )  ESP. (ini Largo 

1 KAVE PERSONAL KNOWLEDGE AS TO ACCURACY OF THE ABOVE INFORMATION, 
AND HAVE AUTHORITY TO SZGN ON BEHALF OF THE COMPANY. 
TENGO EL CONOCIMIENTO Y AUTORIZACION EN NOMBRE DE LA COMPAÑIA PARA 

&'JALAR ESTA TNFORMACION. 

S I N C E R E L Y  
A T E N T A M E N T E  

1:; .!, ,.. < 
ING. JESUS A. ZUNIGA MARTlNEZ 

- 

ASECNRAMIENTO DE CALIDAD 
QUALITY ASSURANCE 


