
CERTXFICmO DE CALIDAD 

ASTM A-53-A / NbUC B-177 
TUBERIA GALVANLZADA CON ROSCA 

P.íP24nl .. .: - 3ICER/CLIEIUTE : PLACA Y LAMINA DATE/FECHA: 17/11/10 
S.A DE C.V. 

., " ..-""?- " AA~LS~,~;ALTVEER / PLANTA : LYPCSA. 
i.1IC:EO DIAZ DE RERLANGA, NO. 1002 SUR 
C k h  N'OCOLAS DE LOS QARZA, NüETO LEON, MEXICO 

"8 y-+. ,- ~ ~ a ~ " R ' 5 !  CERTIF'I! THAT THE PRODUCT ACCOMPILSHED WITH TfIE SPECfFICATION 
.i:"i XWr096E:  AND/OR REWISSLON ( DATABASE OF SYSTEM SUPERCEP) . 

:t:;̂ i:V PSO23UCTCP IFUE FABRICADO BAJO LA NORMA &U33 SE DESCRIBE HACIENDO 
' 'PSPI IR LOS SIEQUEKIMIENTOS DE: LA EGPECIFXCACEON 

- -  -- ,,..- ,,-. 2%: LI.&TSB DEL SISTE%A ) . 
PIEASUREXE3RT DIMENSIONAL OF PROWCT 
UIML~~NSIUN m VJSKA*CJ.C;AUA EN &ir rnuuucw 

elaborac. marno #OP (in) (in) (in) E s p .  (in) Largo 

.-*m 

~uu&es %C %m% %P %S %Si YS UT mlong m TEST 

X8q~e.  e (Psi) ( P s l )  ( P s i  1 
v.7- 

105372 0.0560 0.3520 0.0140 0.0100 0.0080 72986 73901 30.50 1000 

ji: HAVE PERSONAL ICNOWLEDGE AS 'PO ACCWRiWCY OF THE ABOVE INFORMATION, 
ANT, HAVE AUTHORITY Z10 SIGN ON BEHALF OF THE COMPAÑY. 

~'EMCBO EL CONOCXHIENTO Y AUTORIZACLON EN IOMBRZ DE LA COMPAÑIA PARA 
AVAJCiAX ESTA INFORMACION . 


