CERTIFICADO DE CALIDAD

&2

3» C-40
ASTM A-53-A / NMX B-177
TUBERIA GALVANIZADA CON ROSCA
STENTE ¢ PLACA Y LAMINA DATE/FECHA: 21/12/10
Z.A DE C.V.

AR oy A 5220-T PEDIDO: SN

SN TURER / PLANTA @  LYPCSA.
YETHE) DILE DE BERLANGA, NO. 1002 SUR
o WIOOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO

¥ CERTIFY THAT THE PRODUCT ACCOMPILSHED WITH THE SPECIFICATION
LHVOICE AND/OR REMISSION ( DATABASE OF SYSTEM SUPERCEP) .

2 PRODUCTO FUE FABRICADO BAJO LA NORMA QUE SE DESCRIBE HACIENDO
. T T3 REQUERIMIENTOS DE LA ESPECIFICACION

CRLED DE OATUS DEL SISTEMA ).

MEASUREMENT DIMENSIONAL OF PRODUCT
DLMENSLUN KEAL VEXLFLCADA EN Bl PRODULIV

Elaboarac. Turno #OP (in) {in} {in) ©Esp. (in) ILargo

mméﬁiiojla 2 HS G-165 3.500 0.216 6.400
e %C %M. %P %S %51 YSs uT %Elong MICRAS

Ve {Psi) (Psi) CAPA DE ¢
;;;;’ﬁ 0.0560 0.3520 0.014C 0.0100 0.0080 72986 73901 30.50 499

+“ERSONAL KNOWLEDGE AS TO ACCURANCY OF THE ABOVE INFORMATION,
S LIFTHORITY TO SIGN ON BEHALF OF ‘THE COMPANY.

CEYED BL CONOCIMIENTO Y AUTORIZACICON EN NOMBRE DE LA COMPANIA PARA
AVLLAR BOTA INFORMACION.
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