CERTIFICADO DE CALIDAD
&2
3" C-40
ASTM A 53 A/NMX BR-177
TUBLERLIA GALVANIZADA TON ROSCA

~a SO ENTE - PLACA Y LAMINA DATE/FECHA: 07/01/11
S.A DE C.V.

RENND EPEH 3256~-T PEDIDO: SN

; WTA : LYPUSA
Jovean iAE DE BERLANGA, NO. 1002 SUR
mel GTTOLAS DEOLOS GARZA, NUEVO LEON, MEXTCG

¥ CERTIXY THAT THE PRODUCT ACCOMPILSHED WITH THE SPECIFICATION
'OTCE AND/OR REMISSICN ( DATABASE OF SYSTEM SUPERCEP)
RODUCTO FUE PABRICADRO BAJC LA NORMA QUE SE DESCRIBE HACIENDO
LOS REQUERIMIENTOS DE LA ESPECIFICACION

TUNLEEOLE TIATOS DREL SISTEMA ),

MEASUREMENT DIMBNSIONAL OF PRODUCT
DIMENSION REAL VERTFICADA EN EL PRODUCTO

#acha de Oper Order Diam. Caral Cara2 Thickness Length
Wiahorao. Turno #oP {in} {in) {in} Esp. {(in) Lirgo
JESLIALG 1 NG G-179 3.500 $.216 600
&0 $Hn 3P %S %S1 Y¥S Ut LElong .
(Psi} ({Psi) CAPA DE
/ Y2 2,160 0.360¢ £0.02%0 0.05140 {1.0100 58 499,00 67911,00 16,14 99

PEREONAL RROWLEDGE AS TO ACCURACY OF THE ABOVE INFORMATION,
SUTHORDY TO SIGN ON BEHALF OF THE COMPANY.

CONCCTMIENTO Y AUTORIZACLON EN NOMBRE DE LA COMPANIA PARA
(A& INMORMACION.

S THWCEREDLY
A TENTAMENTE

T,

NZJESUS AL ZUNIGA MARTINEZ

LHEEGURAMIENTO DE CALIDAD
QUALITY ASSURANCE




