
CERTIFICADO DE CALIDAD 

1" C-40 
ASTN A-53-A\- 8-177 
m 0  BARNIZADO LISO 

c:lS'POMFR/CLIENTE: PLACA Y LAMINA 
S.A DE C.V. 

DATE/ PECHA : 07/01/11 

. , . -. .. - . . ,. - , ,. d.. \II ACTURA: 3256-T PEDIDO: SN 

MhhTJF4iTURER / PLANTA : LYPCSA. 
''Cm 7TAZ DE BERLANGA, NO. 1002 SUR 

. , av  z.I¿OLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO 

.- vi:'.mm 9Y CERTIFY THRT THE PRODUCT ACCOMPILSIIED WITH THE SPECIFICATION 
,-> 1'.,rp . -.. .. TNVOICE ANDIOR REMISSION ( DATABASE OF SYSTEM CUPERCEP) . 
SHTE PRODUCTO FUE FABRICADO BAJO LA NO= QUE SE DESCRIBE =CIENDO 

riJ8?!?T iq. LOS REQUERIMIENTOS DE LA ESPECIFICACION 
, .- . . ., . - . - 2- DATOS DEL SISTEMA ) . 

M E A S W N T  DIMENSIONAL OF PRODUCT 
DIHENSION REAL VERIFICADA EN EL PRODUCTO 

Fecha de ~ e r  Orüer ~iyn. Cara1 Cara2 Thiekness Length 
El.aborac. Turno #OP (in) (in) (in) Esp. (in) Largo 

14/07/10 1 COM 159 1.315 0.133 6.400 

i HAVE PERSONAL KNOWLEDGE AS TO ACCURACY OF Tiiü ABOVE INFOMTION, 

AND HAVE AUTHORITY TO SIGN ON B-F OF THEN COMPANY. 
TENCXI EL CONOCIMIENTO Y AUTORIZACION EN NOMBRE DE LA CONPAÑIA PARA 

AVALAR ESTA INFORMACION. 

S I N C E R E L Y  
. A T E N T A M E N T E  

2 .  .h 
ING JESUSA ZUNIGAMARTINEZ 

- 
P.SEGURAMIENTO DE CALIDAD 

QU*I;ITY ASSURANCE 


