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3'' C-40 
ASTM A 53 A/NMX B-177 

TUBERIA GALVKNIZADA CON ROSCA 
,., r,,..,c., ..,,..,!-!El? r CLIZNTE : PLACA Y LAMINA DATE/FECHA: 11/01/11 

S.A DE C.V. 

ii:S.:r:(:F:ÍFAC7UM: 3267-T PEDIW : SN 

I,LcL'IUE'ACTURER / PLANTA : LYPCSA 
71EGO DIAZ DE BERLANGA, NO. 1002 SUR 
3&>! ?TICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO 

1 SEREBY CERTIFY THAT THE PRODUCT ACCOMPILSHED WITH THE SPECIFICATION 
TO TH'S INVOICE AND/OR REMISSION ( DATABASE OF SYSTEM SUPERCEP) . 
ESTE PRODUCTO FUE FABRICADO BAJO LA NORMA QUE SE DESCRIBE HACIENDO 

CIIMP1,IR LOS REQUERIMIENTOS DE LA ESPECIFICACION 
(BASE DE DATOS DEL SISTEMA ) .  

MEASUREMENT DIMENSIONAL OF PRODUCT 
DIMENSION REAL VERIFICADA EN EL PRODUCTO 

Fecha de Oper Order niam. Cara1 Cara2 Thickness Lencyíh 
Elaborac. Turno #OP (in) (in) (in) Esp. (in) Largo 

261:Ll 110 1 NC G-179 3.500 0.216 6.400 
~ ~~ ~~ - .- 

I~!I :ra;3,91- %C %Mn %P %S %Si YS UT BElong xic3Ai 

7 ~ c e ~ , . -  . ...S- . (Psi) (Psi) CAPA DE ; 
--- 

2.1 ' 9 6 9  O i i 6 0  0.3600 0.0290 9.0140 0.0100 58499.00 62911.W 16.14 499 
....-. 

IIAVE: PEKSONAL KNCWLEDGE AS TO ACCURACY OF THE ABOVE INFORMATION, 
-233 !¡AVE AUTHORITY TO SIGN ON BEHALF OF THE COMPANY. 

'ri'zo EL CONOCIFIENTO Y AUTORIZACION EN NOMBRE DE LA COMPA~~IA PARA 
K.'i.L?.R ESTA IKFORMACION. 

S I N C E R E L Y  
A T E N T A M E N T E  

ASEGURAMIENTO DE CALIDAü 
QUALITY ASSüRANCE 


