CERTIFICADO DE CALIDAD

&2

i 174 £-40
ABTHM A-~53-BA\NMY B-177
TUBG BARNIZADO EXTREMO LIEBO

£

TURER/CLIENTE:  PLACAE ¥ LAMINA DATE/ FECHA ¢ (4SGLYS
S.A DE C.V.

4o

INVOICEAFACTURA: 3308-T PEDIDC: &KW
MANUFACTURER / PLANTA LYPCEA.

DIEGO DIAY DE BERLANGAE, NO. 1062 BUR

S5AN NICOLAE DE LOS GARZA, NUEVE LECOHN, MEXICO

I HEREBY CERTIFY THAT THE PRODUCT ACCOMPILSHED WITH THE SPECIFICATION
TG OTHE INVOICE AND/OR REMISSION { DATABASE OF SYSTEM SUPERCEP} .
ESTE PRODUCTC FUE FABRICADO BAJSO LA NORMA QUE SE DESCRIBE BACIENDC
CUMPLIR LOS REQUERIMIENTOS DE LA ESPECIFICACION
{BASE DE DATOS DEL SISTEMA ).
HEASUREMENT DIMENSIONAL OF PRODUCT
DIMENSION REAL VERIFICALA BN EL PRODUCTO

A

Fechs de Oper Crder Diam. Caral Caral Thicknass Length
#laboraco. Tuarno #OP {in} {irs} {dim} Bsp. (in} Largo
2OFL2/LG 2 oS 168 1.860 3,140 6,400
rMgsher ET Sn £ %8s %83 e T %ﬁ‘:l&ﬂg HYD TEST
rdent. {Pai} (paild {FET)
421867 4.0%80 $.3740 G.083¢ $.0050 B.0LLG 5,244 57,834 26 .50 oo

I HAVE PERSONAL KNOWLEDGE AS 70 ACCURACY OF THE ABOVE INFORMATION,
AND HAVE AUTHORITY TO SIGN ON BEHALF OF THEN COMPANY,
TENGO BL CONOCIMIENTO ¥ AUTDRIZACION EN NOMBRE DE LA COMFANIA PARA
AVALAR EBTAR INFORMACION.

SINCERELY
ATENTAMENTE

ASEGUREAMIENTO DE CALIDAD
QUALITY ASSURANCE



