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CERTIFICADO DE CALIDAD

&2
2% C-40
ASTM A~B3-A /HMX B-177
TUBC BARNIZADO EXTREMO LISO
LACA ¥ LAMINA DATE/FECHA: 05/03/11

CUSTOMER/CLIGNTE P
S.A DE C.V.

INVOICE/FACTURS 3435-T PEDIDG: 8N
MANUFACTURER /  PLANTA  © LYPCISA.

DIAZ DE RBERLANGH, N 1002 SUR

ITUOLAS DE OLOS GARZA, NUEVO LEON, MERICD

I HERERY CERTIFY THAT THE PRODUCT ACCOMPILSHED WITH THE SPECIFICATION
T THE INVOICE AND/COR REMISSION { DATABASE OF SYSTEM SUPERCEPR)
EETE PRODUCTO FUE FARBRICADD BAJC LA NORMA QUE SE DESCRIBE HACIENDG
CUMPLIR LO8 REQUERIMIENTOS DE LA ESPECIFICACION
{BASE DE DATOS DEL SISTEMA ).
MEASUREMENT DIMENSIONAL OF PRODUCYT
DIMENSION REAL VERIFICADA EN EL PROGUCTO

Oper Crder Diam. Caral Caral cknass
Turno : #OoP {in} {in} {in} {in}
F3/02/712 1 COM 42 2.375 0.154 5,400
1 & 3y A %84 ¥s ur FElong
{Psi} {Psi}
13337 &, GREO 0.3140 ¢.06110 0. 0180 0.0075 47,968 58,072 33,10

I HAVE PERSONAL KNOWLEDGE AS TO ACCURANCY OF THE ABOVE INFCRMATION,
AND HAVE AUTHORITY TO SIGN ON BEHALF OF THE COMPaNY.
TENGC EL CONOCIMIENTO ¥ AUTORIZACION EN NOMRRE DE LA COMPANIA PARA
AVALAR BRTA INFORMACION.
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ASBGURMMIENTO DE CALIDAD



