3 C-49
ASTM A-53-A\NMX B-177
TUBO BARNIZADO CON RoOSCa

CUSTOMER/CLIENTE PLACA ¥y LAMINA DATE/ FECHA

21/06/11
8.A DE c.v.
INVOICE/FACTURA ; 3649-T1 PEDIDO: SN

MANUFACTURER /  PLANTA : LYPCSA.
DIEGO Dpi1az DE BERLANGA, NO. 1002 sur
SAN NIcoLas DE LOS GAR2ZA, NUEVO LEON, MEXICO

MEASUREMENT DIMENSIONAL OF PRODUCT

DIMENSION REAT, VERIFICADA EN EI, PRODUCTO
Fecha de Oper Order Dpjanm. Caral caras Thicknesg Length
Elaborac. Turno #op i i i

(in) {in) {in) Esp. (in) Largo
__~___-___‘.~_-___~_~_~_~_~_‘~ —
15/06/11 2 RC 223 3. 509 0.216 6.400
3REESEE*'“‘"“EET“"““7ﬁE?““‘“EB‘““‘EE?"““§§E‘“‘ Ys UT $Elong v roor
Ident . (Psi) {Psi) (PSI)

EAl100589 0.0320 0.3000 0.0170 0.01490 0.0110 51809 57218 31.30 2500

AVALAR ESTA INFORMACION.

SINCER ELvY
ATENTAMRN T g
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ING. JESUS A. ZURIGA MARTINEZ

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
QUALITY ASSURANCE
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