CERTIFICADO DE CALIDAD

&2
2"C-80
ASTM A-53-A / NMX B-177
TUBO BARNIZADO EXTREMO LISO

CUSTOMER/CLIENTE : PLESA ANAHUAC Y CIAS DATE/FECHA: 01/06/10
S.A DE C.V.
M7 TCE; ¥ loURA: FT-3115 PEDIDO: 1200022612
MEa RO CUTTREP TANTA : LYPCSA. !
DIEGO DIAZ DE BERLANGA, NO. 1002 SUR
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICC

I HEREBY CERTIFY THAT THE PRODUCT ACCOMPILSHED WITH THE SPECIFICATION
TO THE INVOICE AND/OR REMISSION ( DATABASE OF SYSTEM SUPERCEP)
ESTE PRODUCTQO FUE FABRICADO BAJO LA NORMA QUE SE DESCRIBE HACIENDO
CUMPLIR LOS REQUERIMIENTOS DE LA ESPECIFICACION
(BASE DE DATOS DEL SISTEMA ).
MEASUREMENT DIMENSICNAL OF PRODUCT
DIMENSION REAL VERIFICADA EN EL PRODUCTO

Feo o ae ) Over Order Diam. Caral Cara2 Thickness Length i
Ela.. rac. Tur o #0P (in) (in) (in) Esp. (in) Largo !
e e e+ e i
01/06/10 1 HS 122 2,375 0,210 6,400
Number %C $Mn %P %S %$S1i Ys uT $Elong HYD TEST
Ident. (Psi) (Psi) (Psi)
EA102413 0,0790 0,3380 00,0100 0,0110 0,0000 53.660 57.218 32,70 2500

I HAVE PERSONAL KNOWLEDGE AS TO ACCURANCY OF THE ABOVE INFORMATION,
AND HAVE AUTHORITY TO SIGN ON BEHALF OF TIHE COMPANY.
TENGO EJ. CONOCIMIYNTO Y AUTORIZACION EN NOMBRE DE LA COMPANIA PARA
AV . R E&8TA INFORMACION,
5 o NCERE & ¥
ATENTAMGE,

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
QUALITY ASSURANCE




