
& W A L W O R ~  Z k ~ Z ~ ~  NUMBER: 1 13/2011 
DATE: 16 de Febrero de 201 1 

w C P 546LWTepMwüán 

Ectadodeh!hm 

QUALITY ASSURANCE 
CERTIFICATE OF COMPLIANCE 

WE CERTIEY THAT THE LISTED PRODUCT AND MATERIAL WAS MANIJFACTURED, INSPECTED AND TESTED 
ACCORDING TO OUR QUALITY ASSURANCE SYSTEM AND THE REQUIREMENTS OF THE APPLICABLE SPECIFICACTION 

CERTIFICAMOS QUE LOS PRODUCTOS Y MATERIALES LISTADOS FUERON MANUFACTURADOS, INSPECCIONADOS 
PROBADOS DE ACUERDO CON NUESTRO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y A LOS 

REQUERIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES APLICABLES 

MSS SP 70 

MSS SP 71 

MSS SP 85 

CAST IRON GATE VALVES, FLANGED AND THREADED ENDS 

VALVULA COMPUERTA DE HIERRO EXTREMOS BRIDADOS Y ROSCADOS 

CAST IRON SWMG CHECK VALVES, FLANGED AND THREADED ENDS 

VALVULA RETENCION DE HIERRO EXTREMOS BRIDADOS Y ROSCADOS 

CAST IRON GLOBE AND ANGLE VALVES, FLANGED AND THREADED ENDS 
VALVULA DE GLOBO Y ANGULO DE HIERRO, EXTREMOS BRIDADOS Y ROSCADOS 

PART NB WCODIGO: ERO6OD01 MRBOOOOOOY 

DESCRiPTiON/DESCRiPCiON: VHR 6 125 A1 26 W928F 

NO. DE SERIE 

SERIAL No. 

." I PRUEBA CASCO PSI I PRUEBA SELU) PSI I 

1 1 R 256 269 308 270 27 1 272 305 309 274 273 306 307 

10R 3988 3989 3990 3987 3986 3985 3982 3984 

ESPEClFlCAClON 
SPEClFlCATlON 
ASTM A 126 B 

1 WDROSTATIC SHELI. TEST PSI 1 RYDROSTATIC SEAT TEST IN PSI I 

CERTlFlED BY: 

P 

0.052 

FAC 10-24 REV 'O" 

S 

0.1 O8 

RESISTENCIA A TENSION P.M 
TENML SíRENQM P.S.1 

33400 


