VALvULAS WORCESTER DE MEXxico,S.A. DE C.V. e
RHINO VALVES WORLDWIDE

YORLDWIDE

CERTIFICADO DE CALIDAD
EN102043.1B
Factura: Cantidad: Certificado: Fecha:
AD0097 ~ 1.00 EEA00097/3 10/Ene/11
' Descripcion:
444-T 1" 150 #
Cliente: ]
7 PLESA ANAHUAC Y CIAS,, S.A. DE C.V.

T1 11T
L

Numeros de Serie;

11A01163

ORIGINAL

~ Vilvulas Worcester de México, S.A. de C.V., certifica que el material indicado
cumple con nuestras especificaciones como se describe en nuestros catdlogos, hojas
de especificacion, dibujos y en otra literatura. Los productos, partes y materiales
indicados aquf han sido comprados, fabricados, inspeccionados y probados, de
acuerdo con estas especificaciones, a nuestro sistema de calidad ISO 9001, NACE

MR-01-75 y ASME/ANSI B16.34-1998 inciso (7.

Elaboro; % Aprobo: T

Mario Hernandez Garcia. Ing. Saturnifio Padilla Becerra.
Auditor de Embarque Gerente de Aseguramiento de Calidad.
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VALVULAS WORCESTER DE MExico, S.A. DE C.V.
RHINO VALVES WORLDWIDE

&“R‘I,HNO VAL}’ES ’

CERTIFICADO DE CALIDAD / QUALITY CERTIFICATE

[CERTIFICADOI CERTIFICATE: EEAD0097/3 ]
COMPONENTES — MATERIAL ‘ Wo. COLADA
COMPONENTES . MATERIAL ~ - : - : No. HEAT
CUERPQ ! BODY ASTM-A216-WCB KOX
TAPA. { PIPE END ASTM-A216-WCB KKi
VASTAGO / STEM AlSI 12114 47562
ESFERA /! SPHERE ASTM A351 CFEM 0699198-2
ANALISIS QUIVICO | CHEMICAL ANALISES PROPIEDADES MECANICAS ! MECHANICAL PROPERTIES
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KOX 0200 | 0.870 | 0380 | 0.023 | 0.027 ) 0.120 0.058 0.028 0.054 0.013 X X X X X X 567 Mpa 350 Mpa 27 47 162 HB
KKi 0.220 | 0.870 | 04307 €.016 | 0.009 1 0.085 0.004 0.063 0.030 0.006 X X X x X X 540 Mpa 330 Mpa 26 50 159 HB
47562 0070 | 1.140 X 0.043 | 0.30C X X X X X X X X X 0.250 X X X X X X
069919-2 | 0.044 | 0.860 | 0.670{ 0.024 | 0.006 ] 18.340 2.280 9.310 X X X X X X X X 510 Mpa 250 Mpa 48 X X
TIPO DE PRUEBA pst RESULTADO
TYPEOF TEST | . RESULT
PRUEBA HIDROSTATICA DEL CUERPD 450 SIN FUGA
HYDROSTATIC TEST ON BODY " OK™ NO LEAKAGE FOUND
PRUEBA HIDROSTATICA EN ASIENTOS 150 SIN FUGA
HYDROSTATIC TEST ON SEATS * QK™ NO LEAKAGE FOUND
PRUEBA NEUMATICA EN ASIENTOS 50-80 SIN FUGA
NEUMATIC TEST ON SEATS ) = OK" NQ LEAKAGE FOQUND
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