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Valvulas Worcester de México, S.A. de C.V., certifica que el material indicado
cumple con nuestras especificaciones como se describe en nuestros catdlogos, hojas
de especificacion, dibujos y en otra literatura. Los productos, partes y materiales
indicados aqui han sido comprados, fabricados, inspeccionados y probados, de
acuerdo con estas especificaciones, a nuestro sistema de calidad 1ISO 9001, NACKE
MR-01-75 y ASME/ANSI B16.34-1998 inciso (7.
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CERTIFICADO DE CALIDAD / QUALITY CERTIFICATE

[CERTIFICADQ / CERTIFICATE: EE148809/17
COMPONENTES. - .. MAIERAL, . - ~ No.COLADA
COMPONENTES |- CMATERIAL T e No. HEAT
CUERPOQ / BODY ASTM A216 WCB HG1S0P
TAPA | PIPE END ASTH: A216 WCB HG7373
VASTAGOQ / STEM AlSI 316 2938
ESFERA / SPHERE ASTM A351 CF8M G0539
el e ANALIGIS QUINIGD - - GREMIGAL ANALBIS . o T T .PROPIEDADES WEGANICASI MECHANICALER
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HG150P 1 0.220 | 0.820 | 0.350| 0.028 | 0.020] 0072 0.001 0.001 0.032 0001 | X X X X X X 492 Mpa 288 Mpa 334 523 132 HB
HG?7373 | 0.210| 0930 [ 0400 | 0.016 | 0013 | 0183 | 0072 | 0064 | 0.059 | 0001 | X X X | x| x | x| s20Mpa | 300Mpa 31 43 152 HB
C2935 | 0.020| 1670 0470 0027 |0.025{ 17.280 | 2080 | 10.190 X X X X Xt x b ox | x| ssworors | avtesrsi | 57 % 152 HB
G0539 [ 0047 | 0.697 [ 0585 | 0.032 | 0007 | 18205 | 2159 | 8707 X X X x X | x| X | X | 525Mpa | 212Mpa 42 X X
TIPODE PRUEBA T ear- . RESULTADO
_ TYPEOFTEST .. L =ol-. e RESUET
PRUEBA HIDROSTATICA DEL GUERFO 50 SINFUGA
HYDROSTATIC TEST ON BODY " OK" NO LEAKAGE FOUND
PRUEBA HIDROSTATICA EN ASIENTOS 250 SIN FUGA
HYDROSTATIC TEST ON SEATS " OK” NO LEAKAGE FOUND
PRUEBA NEUMATICA EN ASIENTOS 5060 SINFUGA
NEUMATIC TEST ON SEATS " OK" NO LEAKAGE FOUND
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