VALvurLas WORCESTER DE MExico, S.A. DE C.V.
RHINO VALVES WORLDWIDE

&"RH]NO VALVES

YORLD WIDE

CERTIFICADO DE CALIDAD
EN 10204 3.1 B

TCantidad: e
1.00

A02233

: Descrlpcion e
466-1 3" 150# C/TAPON ROSC. C/R

-Cliente; = | ,
7 PLESA ANAHUAC Y CIAS., S.A. DE CV

Numeros de Serie:

11D03477

NAL

Valvulas Worcester de México, S.A. de C.V., certifica que el material indicado
cumple con nuestras especificaciones como se describe en nuestros catalogos, hojas
de especificacion, dibujos y en otra literatura. Los productos, partes y materiales
indicados aqui han sido comprados, fabricados, inspeccionados y probados, de
acuerdo con estas especificaciones, a nuestro sistema de calidad ISO 9001, NACE
MR-01-75y ASME/ANSI B16.34-1998 inciso (7.

—

Aprobo:

Eifaboro: - . .
Mario Hernandez Garcia. ] %o Padilla Beoefra.
Auditor de Embarque Gererte de Asaéguramiertfo de Calidad.

Maiz No. 263, Colonia Valle del Sur, Delegacién Iztapalapa, México D.F. C.P. 09819

Teléfonos: 56-70-51-55 (8 lineas) 56-70-66-24 55-82-91-03 55-82-00-30 WF-10-19
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RHINO VALVES WORLDWIDE

CERTIFICADO DE CALIDAD / QUALITY CERTIFICATE

[CERTIFICADO / CERTIFICATE: EEA02233/11 ]
~ COMPONEI " No. GOLADA
. COMPONENTE:! ‘ No. HEAT
CUERPO/ BODY ASTM-A351-CFEM HG3500
TAPA / PIPE END ASTM A351 CF8M HG6050
VASTAGO / STEM AISI 316 C2935
ESFERA / SPHERE ASTM A351 CF8M G0539
T ANALISIS QUIMICO. /. GHEMICAL ANAL PROPIEDADES MECANICAS | MECHANICAL PROPERTIES. .|
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HG3590 | 0.062 | 1.260 | 0.720 | 0.029 | 0.007 | 18640 | 2.020 | 9.190 X X X X X X X X | 530Mpa | 250Mpa 54 X 187 HB
HG6050 | 0.078 | 1.340 | 0.870 | 0.031 | 0.024 | 18.100 | 2320 | 9.140 X X X X X X X | X | 550Mpa | 310Mpa 50 X 169 HB
C293s {0020 1670 | 0.470| 0.027 | 0.025| 17.280 | 2.080 | 10.190 X X X X X X X X | 83070Psi | 40186Psi | 57 X 152 HB
G0539 | 0.047 | 0.697 {0.585| 0.032 | 0.007 | 18205 | 2159 | 9.707 X X X X X X X X | 525Mpa | 212Mpa 42 X X
PRUEBA HIDROSTATICA DEL CUERPO 450 SIN FUG,
HYDROSTATIC TEST ON BODY " OK" NO LEAKAGE FOUND
PRUEBA HIDROSTATICA EN ASIENTOS 250 SIN FUGA
HYDROSTATIC TEST ON SEATS " OK" NO LEAKAGE FOUND
PRUEBA NEUMATICA EN ASIENTOS 50-80 SIN FUGA
NEUMATIC TEST ON SEATS " OK" NO LEAKAGE FOUND
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