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* 

CERTIFICADO DE CALIDAD 1 QUALITY CERTIFICATE 

COMPONENTES 
COMPONENTES 
CUERPO 1 BODY 
TAPA 1 PlPE END 
VASTAGO 1 STEM 
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Liconse No. 6Ddlll 0 0 6 2 

MATERIAL 
MATERIAL 

ASTM A216 WCB 
ASTM A21 6 WCB 

AISI 316 

3 l- 

4 4 
O x 
O 

KKJ 

JRM 

903617 

JN70 

TIPO DE PRUEBA 
TYPE t3F TEST 

PRUEBA HIDROSTATICA DEL CUERPO 
HYDROSTATIC TEST ON BODY 

PRUEBA HIDROSTATICA EN ASIENTOS 
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No. COLADA 
Na. HEAT 

KKJ 
JRM 

90361 7 
ESFERA 1 SPHERE ASTM A351 CF8M 

PROPIEDADES MECANICAS I MECHANICAL PROPERTIES 
Z 

JN70 

C% 

0 200 

0.200 

O 021 

0.054 

w 

520 Mpa 

520 Mpa 

596 Mpa 

522 Mpa 

?SI 

450 

RE$UlTADO 
RESULT 
SIN FUGA 

" OK" NO LEAKAGE FOUND 
SIN FUGA 

Mn% 

0.810 

0.910 

1 590 

0.635 

320 Mpa 

370 Mpa 

304 Mpa 

251 Mpa 

Si% 

0.370 

0.350 

0.430 

0.615 

25 

28 

53 

42 

P% 

0.016 

0.017 

O 044 

0 025 

E 

49 

55 

73 

X 

159 HB 

159 HB 

170 HB 

X 

S% 

0.009 

0.012 

O 020 

0 007 

ANALlSlS 

Cr% 

0.048 

0.118 

16.550 

18.346 

QUlMlCO 

Mo% 

0.011 

0.017 

2 080 

2.248 

/ CHEMICAL 

Ni% 

O 027 

0.134 

10.100 

9 544 

Cu% 

0.036 

0.015 

X 

X 

ANALlSlS 

V% 

O 003 

O 005 

X 

Fe% 

X 

X 

X 

X X X  

Al% 

X 

X 

X 

N% 

X 

X 

X 

X 

Zn% 

X 

X 

X 

X 

Pb% 

X 

X 

X 

X 

Sn% 

X 

X 

X 

X 


