Aceria Ramos Arizpe

CARRETERA MONCLOVA KM 4 NUMERO 2125
TRAMO SANTA CRUZ GJO CALIENTE

C.P./ZIP RAMOS ARIZPE, COAHUILA
Tel/Phone (+52) 01 818 368 1111
EICELENCIA EN CALIDAD MXD1800021 3322 USA 1800 332 2376

CERTIFICADO DE CALIDAD / CERTIFICATE OF TEST
AND ANALYSIS

No. Gatificade 175770 - 22713613
Cerlificate No:

Fecha / Date: 13/06/2020

Hecho en México / Made in Mexico

| DATOS DEL CUENTE fSCLD 7O
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CLIENTE CONSHBNADO / SHIP TO

DATOS DEL EMBARGUE / SHIPFING INFORMATION

Clitte / Customer: ACEROS TEPOTZOTLAN SA DE CV

Cliente / Customer: ACEROS TEPOSOTLAN SA DE CV

Num. Viaje / Travel No: 175770

Direscién / Address: CARR MEXICO QUERETARO KM 37.5 SN PARQUE INDUSTRIAL

Direccién / Address: CARRETERA MEXICO.QUERETARO KM 37.5 -

Num. Factura / Invoice Na: FQ106058

Corea Electronico / eMail: manuel ruiz@acerostepotzotian.com.mx

CURMATLA

Ciutad / City: CUAUTITLAN 1ZCALLI Estado / State: EDO. DE MEXICO Ciudad / City: CUAUTITLAN IZCALLI  Estado / State: EDO. DE MEXICO | Pedido / Customer Order No: 22713613

Teléono / Phone: 58727600 Pais / Country: MEXICO C.P./ZIP 54730 Nam. Plan/ Shipping Plan: 187750
Fecha Embarque / Date: 12/06/2020

Orden de Compra / Purchase Order: 002-002751

i CGRPCSICIGN QUIMICA | CHEMICAL COMPOSITION (% PESG | WEIGHT}

Cohda/ |Secuencia/| Clave/ Producto / Description of Goods %C [ %Mn| %Si

Heat Sequence Code
AVG | AVG | AVG

%P | %8 | %Cu|%Cr| %Ni|[%Mo|%Sn| %Ti |PPM | PPM
Nb N

AVG | AVG | AVG | AVG | AVG | AVG | AVG | AVG | AVG | AVG

41388 46262 60240 |SOLERA 4" x 1/2" A-36 6.10m 2.0T NMX 021 | 0.71 | 0.18

0.007 | 0.005 | 0.22 | 0.08 | 0.080 | 0.026 | 0.008 | 0.000 | 21 88

B252/ASTM A6
4130 46261 80240 |SOLERA 4" x 1/2" A-36 6.10m 2.0T NMX 022 | 0.71 | 021 | 0.008 | 0.005| 021 | D.07 | D.O71 | 0.024 | 0.008 [ D.001 | 20 86
B252/ASTM A6
4258 46864 60244 |SOLERAB"x 1/2" A-36 6.10m 2.0T NMX 022 | 0.74 | 0.20 |0.012 | 0014 0.26 | 0.07 | 0.069 | D022 | 0008|0001 | 10 88
B252/ASTM AB
I PROFIEDADES MECANICAS / MECHANICAL PROPERTIES
Cobda/ [Secuencia/ _ Producto / Description of Goods | Callbre / |Canfidad /|  RT TS % Elong / LF Ys P. Doblez /
Sequence Bundle | kg/mm* PSi Efong kg/mm? PSI Bend Test
AVG AVG AVG AVG AVG
SOLERA 4" x 1/2" A-36 6.10m 4" x 172" 45,73 | 65076.63 32.38 32.66 |46483.71 Cumple /
2.0T NMX B252/A8TM A6 Successfully
41880 46261 60240 |SOLERA 4" x 1/2" A-36 6.10m 45 12" 2 48.34 |68794.93 32.38 38.67 |55035.84| Cumple/
2.0T NMX B252/A3TM A8 Successiully
4258 46864 60244 |SOLERA 6"x 1/2" A-38 6.10m 6" x 12" 5 52.32 |14451.36 3238 37.74 |53708.28| Cumple /
0T NMX B252/ASTM A6 . Successfully

Certificamos que este material ha sido producido, inspeccionado y probady de acuerdo a las normas de fabricacién del acero aplicables a la ASTM
A36-2008, A528-2005 (re aprobada el 2009), A572-2012 y A992-2011 y a las normas dimensionales NMX B252, ASTM AB/AGM-2012. / We certify
that thie material has been produced, inspectad and tested according fo standards applicable steelmaking to ASTM A36-2008, A529-2005
(Reapproved 2009), A572-2012 y AB82-2011, and the dimensional standards NMX B252, ASTM AG/AGM-2012.

JUAN ALEJANDRO GALVAN GARCIA
Gerente de Aseguramiento de Calidad / Quality
Assuranhce Manager




