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REPORTE DE PRUEBAS

ACEROS CORSA, S.A DE C.V.
AV. LA PRESA No.2 COL.SAN JUAN IXHUATEPEC

C.P. 54180 TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO
TEL: 5062-1916    FAX: 5586-9138

www.aceroscorsa.com

Factura: 6864
P. O.:: V53257

No. Colada Material Calidad Acero Largo Cantidad % C % Mn % P % S % Si % Cu % Cr % Ni % Sn % Nb % V % Mo Esfuerzo
Maximo

Limite
Elastico

%
Elongacion

000445 Angulo 1/4" X 3" X 3" A36/529G50 6.10 7.805 0.230 0.990 0.014 0.043 0.340 0.230 0.120 0.090 0.020 0.000 0.002 0.009 79,600 54,700 20.70
000444 Angulo 1/4" X 3" X 3" A36/529G50 6.10 25.265 0.200 1.000 0.026 0.041 0.260 0.220 0.200 0.090 0.020 0.000 0.003 0.011 76,000 52,300 23.20
400735 Angulo 1/4" X 3" X 3" A36/529G50 6.10 5.945 0.210 0.960 0.025 0.034 0.280 0.250 0.190 0.130 0.000 0.000 0.000 0.033 79,800 56,700 24.10
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