
SIDERÚRGICA TULTITLÁN, S.A. DE C.V. 
CALLE 3 S/N COL INDEPENDENCIA TULTITLAN FDO DE MEXICO 

C P 54900 TEL FAX 5894 08 99 

INFORME DE RESULTADOS DE CALIDAD 
Ensayos Mecánicos y Quimicos 

r- PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V 

10418 100073 A 529 ANGULO 38 1 X 3.2 1 112 X 118" 6.10M 0.220 
0.160 

10418 100073 A 529 ANGULO 50.8 X4.8 2 X 3116" 6.10M O 220 
0.160 

10418 100112 A529 ANGULO 5 0 8 x 3 2  2x118" 6.10M 0.260 
0.170 

10418 100206 A 529 ANGULO 38.1X3.2 1112X118" 610M 0.220 
O. 130 

10418 100207 A 529 ANGULO 38.1 X 3.2 1 112 X 118" 6.10M O 220 
0.130 

10418 100235 A 529 ANGULO 38 1 X 6.3 1 112 X 114 6 10M 0.200 
0.180 

10418 100236 A 529 ANGULO 38.1 X 3 2 1 112 X 118" 6.10M 0.200 
0.180 

NIA 

NIA 

NIA 

NIA 

NIA 

NIA 

NIA 

Remisión No 2564 Góndola 1 Placas 029DE7 Peaido No 5769 

Ensayos realizados de acuerdo a las Normas Los resultados de ensayo cumple11 con las Norrnas 

NMX-C-407-ONNCCE-2001 NMX-C-407-ONNCCE-2001 

NMX-B-113 1981 NMX-B-252-1988 Nombre 

NMX-B-172-1988 NMX-B-254-1987 

ASTM A 370 05 ASTM A 6/A 6M 07 
ASTM E 41 5 99a ASTM A 36lA 36M 05 

ASTM A 529lA 529M 05 Firma 

ASTM A 61 51A 61 5M 06a 

Prohibida la reproduccion total o parcial de este informe sin autorizacion de Siderurgica Tultbtlan S A de C V 

ST F CC 04 06 

Nivel de Revision 06 Hoja 1 de 1 Retencion 2 Años 


