
+-------------------------------------------------------------- COMPOSICION QUIMICA ---------------------------------------------------------------+

COLADA      ESPECIFICACIÓN                 C        MN       P        S        SI       CU       CR       NI       MO       ALT      V        NB/CB    TI

107002      ASTM A-36/A-572-50             0.146    0.824    0.013    0.007    0.203    0.024    0.024    0.022    0.007    0.035    0.003    0.007    0.003

108929      ASTM A-36/A-572-50             0.163    0.863    0.017    0.005    0.220    0.020    0.030    0.022    0.008    0.030    0.002    0.006    0.003

108932      ASTM A-36/A-572-50             0.155    0.849    0.016    0.006    0.237    0.017    0.025    0.017    0.006    0.031    0.003    0.007    0.005

108933      ASTM A-36/A-572-50             0.148    0.845    0.019    0.006    0.183    0.019    0.033    0.042    0.011    0.031    0.003    0.006    0.004

+-------------------------------------------------------------- PRUEBAS AL PRODUCTO ---------------------------------------------------------------+

COLADA          NO.PAQUETE      L.ELASTICO      R.TENSION       %ELON.

107002          261009398A      61.943(KSI)     77.986(KSI)     25(%)

107002          261009399A      60.085(KSI)     77.888(KSI)     27(%)

108929          261011947A      65.319(KSI)     79.396(KSI)     26(%)

108929          261011948A      64.278(KSI)     78.374(KSI)     27(%)

108929          261012191A      62.776(KSI)     77.101(KSI)     24(%)

108932          261011974A      63.885(KSI)     77.773(KSI)     26(%)

108932          261011975A      64.252(KSI)     77.545(KSI)     25(%)

108933          261011987A      63.332(KSI)     76.503(KSI)     25(%)

108933          261011988A      64.958(KSI)     77.550(KSI)     26(%)

108933          261012098A      59.575(KSI)     76.305(KSI)     27(%)

+-------------------------------------------------------------- PRODUCTO EMBARCADO ---------------------------------------------------------------+

COLADA          NO.PAQUETE      NO.PZAS.     PERALTE(Plg. PATIN(Plg.)  LARGO(m)     PESO(Kg/mt)     PED.CLIENTE     PEDIDO          PARTIDA      ENTREGA

107002          261009401A      12           14.0000      8.0000       12.2000      63.984          9532            0000116900      000070       1001402289

107002          261009402A      12           14.0000      8.0000       12.2000      63.984          9532            0000116900      000070       1001402289

108929          261011948A      18           12.0000      6.5000       12.2000      38.688          9532            0000116900      000010       1001402289

108932          261011984A      18           12.0000      6.5000       12.2000      38.688          9532            0000116900      000010       1001402289

108932          261011985A      18           12.0000      6.5000       12.2000      38.688          9532            0000116900      000010       1001402289

108933          261011999A      18           12.0000      6.5000       12.2000      38.688          9532            0000116900      000010       1001402289

+-------------------------------------------------------------- FIN DE DATOS ---------------------------------------------------------------+
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  EMITIO : S0557849A

 CERTIFICADO DE CALIDAD      AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO
NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS
Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE
SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN
LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA.

GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO

B168603

CC-03-F-02-A
EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.


