
+--------------------------------------------- COMPOSICION QUIMICA       ---------------------------------------------+
COLADA   ESPECIFICACIÓN             C      MN     P      S      SI     CU     CR     NI     MO     ALT    V      NB/CB  TI
217045   ASTM A-36/A-572-50         0.146  0.826  0.018  0.006  0.163  0.020  0.020  0.023  0.007  0.031  0.003  0.007  0.003
217047   ASTM A-36/A-572-50         0.150  0.830  0.020  0.006  0.178  0.014  0.016  0.018  0.006  0.033  0.001  0.006  0.002
+--------------------------------------------- PRUEBAS AL PRODUCTO       ---------------------------------------------+
COLADA          NO.PAQUETE      L.ELASTICO      R.TENSION       %ELON.
217045          261111629A      59.530(KSI)     73.661(KSI)     25(%)
217045          261111630A      58.851(KSI)     72.734(KSI)     26(%)
217047          261111640A      61.665(KSI)     72.237(KSI)     26(%)
217047          261111641A      61.665(KSI)     74.292(KSI)     28(%)
+--------------------------------------------- PRODUCTO EMBARCADO       ---------------------------------------------+
COLADA          NO.PAQUETE      NO.PZAS.     PERALTE(Plg. PATIN(Plg.)  LARGO(m)     PESO(Kg/mt)     PED.CLIENTE     PEDIDO
217045          261111632A      40           10.0000      4.0000       12.2000      22.320          11136           0000510186
217045          261111633A      40           10.0000      4.0000       12.2000      22.320          11136           0000510186
217047          261111640A      40           10.0000      4.0000       12.2000      22.320          11136           0000510186
COLADA          NO.PAQUETE      PARTIDA      ENTREGA
217045          261111632A      000020       1001540323
217045          261111633A      000020       1001540323
217047          261111640A      000020       1001540323
+---------------------------------------------       FIN DE DATOS       ---------------------------------------------+
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DIRECCION
 AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-O .

  ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA
PRODUCTO

 Vigas

  EMITIO : S0558151

 CERTIFICADO DE CALIDAD      AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO

NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS
Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE
SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN
LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA.

PRUEBAS MECÁNICAS Y CERTIFICACIÓN

B290429

CC-03-F-02-A

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.


