
+--------------------------------------------- COMPOSICION QUIMICA       ---------------------------------------------+
COLADA   ESPECIFICACIÓN             C      MN     P      S      SI     CU     CR     NI     MO     ALT    V      NB/CB  TI
233944   ASTM A-36/A-572-50         0.163  0.870  0.014  0.007  0.171  0.037  0.027  0.027  0.004  0.033  0.002  0.007  0.002
233946   ASTM A-36/A-572-50         0.149  0.852  0.021  0.004  0.170  0.027  0.026  0.020  0.003  0.035  0.004  0.007  0.003
233947   ASTM A-36/A-572-50         0.164  0.873  0.020  0.004  0.172  0.016  0.021  0.017  0.003  0.033  0.003  0.007  0.002
+--------------------------------------------- PRUEBAS AL PRODUCTO       ---------------------------------------------+
COLADA          NO.PAQUETE      L.ELASTICO      R.TENSION       %ELON.
233944          261308381A      64.901(KSI)     78.084(KSI)     24(%)
233944          261308382A      64.496(KSI)     78.828(KSI)     25(%)
233946          261308404A      63.145(KSI)     77.260(KSI)     25(%)
233946          261308405A      62.966(KSI)     76.987(KSI)     24(%)
233946          261308615A      56.287(KSI)     71.241(KSI)     26(%)
233947          261310703A      59.309(KSI)     74.957(KSI)     26(%)
233947          261310704A      57.173(KSI)     73.401(KSI)     27(%)
+--------------------------------------------- PRODUCTO EMBARCADO       ---------------------------------------------+
COLADA          NO.PAQUETE      NO.PZAS.     PERALTE(Plg. PATIN(Plg.)  LARGO(m)     PESO(Kg/mt)     PED.CLIENTE     PEDIDO
233944          261310700A      16           16.0000      7.0000       12.2000      53.568          15951           0000143805
233946          261310702A      16           16.0000      7.0000       12.2000      53.568          15951           0000143805
233947          261310709A      16           16.0000      7.0000       12.2000      53.568          15951           0000143805
COLADA          NO.PAQUETE      PARTIDA      ENTREGA
233944          261310700A      000020       1001809466
233946          261310702A      000020       1001809466
233947          261310709A      000020       1001809466
+---------------------------------------------       FIN DE DATOS       ---------------------------------------------+

  FECHA EMISION  PAGINA
CLIENTE

 PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.   09.08.2013  1

DIRECCION
 AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-O .

  ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA
PRODUCTO

 Vigas

  EMITIO : S0550133

 CERTIFICADO DE CALIDAD      AHMSA:CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO

NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS
Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE
SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN
LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA.

PRUEBAS MECÁNICAS Y CERTIFICACIÓN

B495077

CC-03-F-02-A

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.


