
+--------------------------------------------- COMPOSICION QUIMICA       ---------------------------------------------+

COLADA   ESPECIFICACIÓN             C      MN     P      S      SI     CU     CR     NI     MO     ALT    V      NB/CB  TI

350336   ASTM A-36/A-572-50         0.154  0.900  0.013  0.007  0.190  0.040  0.030  0.030  0.006  0.033  0.004  0.005  0.002

453005   ASTM A-36/A-572-50         0.168  0.865  0.018  0.003  0.187  0.027  0.034  0.021  0.003  0.042  0.002  0.005  0.005

+--------------------------------------------- PRUEBAS AL PRODUCTO       ---------------------------------------------+

COLADA          NO.PAQUETE      L.ELASTICO      R.TENSION       %ELON.          T.ELONG.

350336          261510050A      64.744(KSI)     77.398(KSI)     26(%)           8

350336          261510051A      64.788(KSI)     79.739(KSI)     25(%)           8

453005          261510038A      64.758(KSI)     78.064(KSI)     23(%)

453005          261510039A      63.406(KSI)     78.970(KSI)     26(%)

+--------------------------------------------- PRODUCTO EMBARCADO       ---------------------------------------------+

COLADA          NO.PAQUETE      NO.PZAS.     PERALTE(Plg. PATIN(Plg.)  LARGO(m)     PESO(Kg/mt)     PED.CLIENTE     PEDIDO

350336          261510051A      27           14.0000      5.0000       12.2000      32.740          601142          0000173675

350336          261510052A      27           14.0000      5.0000       12.2000      32.740          601142          0000173675

453005          261510045A      27           14.0000      5.0000       12.2000      32.740          601142          0000173675

COLADA          NO.PAQUETE      PARTIDA      ENTREGA

350336          261510051A      000020       1002131389

350336          261510052A      000020       1002131389

453005          261510045A      000020       1002131389

+---------------------------------------------       FIN DE DATOS       ---------------------------------------------+

  FECHA EMISION  PAGINA
CLIENTE

16.06.2015  1

DIRECCION

  ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA
PRODUCTO

 Vigas

  EMITIO : S118542
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